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Hecho en México / Made in Mexico

System certified by
Sistema certificado en

ISO 9001
F10-8.2.2-01

ORDEN CLIENTE / CUSTOMER PO

FECHA / DATEFACTURA # / INVOICE #

PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A DE C.V

AV VALLE DE LAS ALAMEDAS 66, 0

54940 TULTITLAN-SAN FRANCISCO CHILPAN

Certificado de Calidad

Mill Test Report

ANALISIS QUIMICO
MECHANICAL ANALYSIS

PRUEBAS FISICAS /
MECHANICAL PROPERTIES

29969;

AP00020381 10 / Jul / 2020

CLIENTE / SOLD TO

José Luis Macías

Control de Calidad/ Quality Control

Paquete id /
Bundle id

Codigo producto /
Producto Code

Descripcion del Material /
Material Descripction

Espesor /
In

Thikness /
mm.

Rollo # /
Coil #

Colada # /
Heat #

ASTM Estandar /
ASTM Standard %C % Mh %P % S

Tensión /
Tensile (ksi)

Cedencia/
Yield (ksi)*

Elongación/
Elogation(%)

Pruebas de Aplastamiento /
Flattening Test

0051193685 H0060040122025000B RECT. 6"X4" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B
0.2500 6.3500

3B051074CS400
37661026

ASTM A 500 GRADO B
0.190 0.640 0.0140 0.0030 67.5 57.5 31.9

N/A

0051193716 H0060040122025000B RECT. 6"X4" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B
0.2500 6.3500

3B046474CS400
40841026

ASTM A 500 GRADO B
0.190 0.640 0.0200 0.0030 67.0 57.3 31.5

N/A

0051383443 H0080080122037500B CUAD. 8"X8" 12.20M CAL. 0.375" GDO. B
0.3750 9.5250

3B117205CM300
569261026

ASTM A 500 GRADO B
0.220 0.650 0.0200 0.0030 70.3 58.1 31.7

N/A

0051383580 H0080080122037500B CUAD. 8"X8" 12.20M CAL. 0.375" GDO. B
0.3750 9.5250

3B117213CM300
561951026

ASTM A 500 GRADO B
0.200 0.650 0.0130 0.0030 65.8 51.8 34.4

N/A

0051313697 H0100100122050000B CUAD. 10"X10"12.20M CAL. 0.500" GDO. B
0.5000 12.7000

3B095034CM300
47481026

ASTM A 500 GRADO B
0.210 0.610 0.0150 0.0020 69.7 53.9 37.0

N/A

0051313699 H0100100122050000B CUAD. 10"X10"12.20M CAL. 0.500" GDO. B
0.5000 12.7000

3B091806CM300
547331026

ASTM A 500 GRADO B
0.210 0.620 0.0150 0.0040 65.4 52.7 38.3

N/A


