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Certificado de Calidad

Mill Test Report

FACTURA # / INVOICE #

FECHA / DATE

AP00019439

03 /Jun /2020

ORDEN CLIENTE / CUSTOMER PO

54940 TULTITLAN-SAN FRANCISCO CHILPAN
i 29848;
ANALISIS QUIMICO PRUEBAS FISICAS /
MECHANICAL ANALYSIS MECHANICAL PROPERTIES
Caodigo producto / Descripcion del Material / Espesor/ |Thikness Rollo #/ Colada #/ ASTM Estandar / Tension / | Cedencia/ | Elongacién/{ Pruebas de Aplastamiento /
Bundle id Producto Code Material Descripction In mm. Coil # Heat # ASTM Standard %C | % Mh %P % S | Tensile (ksi)| Yield (ksi)* [Elegation(%) Flattening Test

0051247799 | HO060040122025000B RECT. 6"X4" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B 3B063741CS400 ASTM A 500 GRADO B N/A
0.2500 6.3500 37671026 0.180 | 0.650 | 0.0150 |0.0050] 657 54.8 30.9

0051247809 | HO060040122025000B RECT. 6"X4" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B 3B063741CS400 ASTM A 500 GRADO B| N/A
0.2500 6.3500 37671026 0.180 | 0.650 | 0.0150 [0 005C 65.7 54.8 30.9

0051247822 | HO060040122025000B RECT. 6"X4" 12 20M CAL. 0.250" GDO. B 3B063741CS400 ASTM A 500 GRADO B N/A
0.2500 6 3500 37671026 0.180 { 0.650 } 0.0150 |0.0050 65.7 54.8 30.9

0051247824 | HO060040122025000B RECT. 6"X4" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B 3B063741CS400 ASTM A 500 GRADO B N/A
0.2500 6.3500 37671026 0.180 | 0.650 | 0 0150 |0.0050 657 54.8 30.9

0051193551 | HO060040122037500B RECT. 6°X4" 12.20M CAL. 0.375" GDO. B 3B046493CM300 ASTM A 500 GRADO 8 N/A
0.3750 9.5250 1965289011 0.187 | 0.634 | 0.0030 |0.0050 64.2 56.1 32.2

0051296081 | HO0400401220250008 CUAD. 4"X4" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B 2A793924GS100 ASTM A 500 GRADO B N/A
0.2500 6.3500 2003264430 0.054 | 0.793 | 0.0060 |0.0050 673 63.1 30.4

0051296121 | HO0400401220250008 CUAD. 4"X4" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B 2A793921GS100 ASTM A 500 GRADO B N/A
0.2500 6.3500 2003264420 0.081 | 0.768 | 0,0060 }0.0020 70.7 66.1 30.1

0051296610 | H00400401220250008 CUAD. 4"X4" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B 5 J206911 ASTM A 500 GRADO B N/A
0.2500 6.3500 1396179 : 0.160 | 0.490 | 0.0140 J0 0040 63.9 61.6 37.3

0051296625 | H00400401220250008 CUAD. 4"X4" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B J206911 ASTM A 500 GRADO B N/A
0.2500 6.3500 1396179 0.160 | 0.490 | 0.0140 |0 0040 63.9 61.6 37.3

0051296641 | H00400401220250008 CUAD. 4"X4" 12,20M CAL. 0.250" GDO. B J206911 ASTM A 500 GRADO B N/A
0.2500 6.3500 1396179 0.160 | 0.490 | 0.0140 J0.0040) 63 9 616 373

0051297538 | +H00400401220250008 CUAD 4"X4" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B J206911 ASTM A 500 GRADO B N/A
0.2500 6.3500 1396179 0.160 | 0.490 | 0.0140 |0 004G 639 61.6 37.3

0051297543 | H00400401220250008 CUAD. 4"X4" 12.20M CAL. 0.25C0" GDO. 8 2A793805GS100 ASTM A 500 GRADO B N/A
0.2500 6.3500 2003264410 0.054 | 0.799 | 0.00700.0030 66.3 62.0 30.8

0051297580 | H0040040122025000B CUAD. 4"X4" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B - 2A793915GS100 ASTM A 500 GRADO E| N/A
0.2500 6.3500 2003264420 0.061 | 0.768 | 0 0060 }0.0020 707 66.1 30.1

0051297625 | H00400401220250008B CUAD. 4"X4" 12.20M CAL. 0.250" GDO B 2A793903GS100 ASTM A 500 GRADO B N/A
0.2500 6.3500 2003264410 0.054 | 0.799 | G 0070 [0.0030 66.3 62.0 30.8

0051241068 | HO060060122025000B CUAD. 6"X6" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B 2A793899GS100 ASTM A 500 GRADO 8 N/A
0.2500 6.3500 2003264410 0.054 { 0.799 | 0.0070 |0.0030, 713 66.5 24.4

0051241160 | HO0B00601220250008 CUAD. 6"X6" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B 2A793911GS100 ASTM A 500 GRADO B N/A
0.2500 6.3500 2003264420 0.061 | 0.768 | 0.006C jO 0020 720 67.8 257
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