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CLIENTE / SOLD TO Certificado de Calidad FACTURA # / INVOICE # |FECHA / DATE
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A DE C.V Mill Test Report AP00019755 17/ Jun / 2020
LE DE LAS ALAMEDAS 66, 0
AV VAL ORDEN CLIENTE / CUSTOMER PO
54940 TULTITLAN-SAN FRANCISCO CHILPAN
29901-1;
ANALISIS QUIMICO PRUEBAS FISICAS /
MECHANICAL ANALYSIS MECHANICAL PROPERTIES
Paquete id / Codigo producta / Descripcion del Material / Espesor/ |Thikness Rollo # / Colada #1 ASTM Eslandar / Tension/ | Cedencia/ | Elongacion/| . Pruebas de Aplastamiento /
Bundle id Praducto Code Material Cescripetion In mm. Coll # Heat # ASTM Standard %C | % Mh %P % S |Tensile (ksi)| Yield (ksi)* [Elogation(%)) Flaltening Test
0051384757 | HOOBOOBO122037500B CUAD. 8"X8" 12 20M CAL. 0.375" GDO. B 3B117208CM300 ASTM A 500 GRADO B NIA
0.3750 | 9.5250 569261026 0.220 | 0.650 | 0.0200]0.0030]  70.3 58.1 31.7
System certified by .a?.ﬁlulfl..u.n o .
m_m_m:ﬂmmm%m_%mac & e m\\\f N Hecho en México / Made in Mexico  *
£10-8.2 2-01 s
Control de Calidad/ Quality Control




