
+-------------------------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA ---------------------------------------------------------------+

COLADA      ESPECIFICACION                 C        Mn       P        S        Si       Cu       Cr       Ni       Alt      V        Cb       Ti

110963      ASTM A 572 50 T1               0.166    1.419    0.014    0.004    0.192    0.034    0.016    0.028    0.040    0.003    0.013    0.010

110966      ASTM A 572 50 T1               0.166    1.416    0.017    0.006    0.172    0.037    0.028    0.027    0.036    0.003    0.012    0.010

210810      ASTM A 572 50 T1               0.177    1.430    0.020    0.010    0.190    0.040    0.030    0.040    0.050    0.005    0.017    0.012

410258      ASTM A 572 50 T1               0.185    1.500    0.017    0.010    0.170    0.020    0.030    0.020    0.035    0.005    0.017    0.008

+-------------------------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          PLANCHON        NO.PLACA        ESPESOR(Plg.)   L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.          T.ELONG.

110963          5010            58602321        1.5000          55.160(KSI)     77.683(KSI)     49(%)           2

110963          5060            58640061        0.7500          54.338(KSI)     80.904(KSI)     46(%)           2

110963          6020            58602311        1.5000          55.130(KSI)     77.449(KSI)     47(%)           2

110963          6030            58601622        1.0000          53.563(KSI)     79.033(KSI)     45(%)           2

110963          6100            58600043        0.7500          53.148(KSI)     79.294(KSI)     45(%)           2

110966          6060            58600921        0.7500          56.916(KSI)     79.226(KSI)     46(%)           2

110966          6070            58601322        1.0000          54.075(KSI)     79.567(KSI)     46(%)           2

110966          6080            58601312        1.0000          52.493(KSI)     77.196(KSI)     48(%)           2

210810          5060            58601133        1.0000          55.120(KSI)     78.163(KSI)     46(%)           2

210810          6030            58602141        1.5000          54.189(KSI)     76.600(KSI)     46(%)           2

210810          6050            58601101        1.0000          53.420(KSI)     76.841(KSI)     49(%)           2

210810          6090            58600981        0.7500          54.863(KSI)     79.141(KSI)     44(%)           2

210810          6100            58600971        0.7500          54.948(KSI)     79.052(KSI)     45(%)           2

410258          5090            58601532        1.0000          53.843(KSI)     78.457(KSI)     49(%)           2

410258          5100            58601523        1.0000          55.363(KSI)     78.741(KSI)     52(%)           2

410258          6030            58600251        0.7500          55.255(KSI)     77.462(KSI)     46(%)           2

+-------------------------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          PLANCHON        NO.PLACA        ESPESOR(Plg.)   ANCHO(Plg.)  LARGO(Plg.)     PEDIDO          PARTIDA      ENTREGA         PED.CLIENTE

110963          5080            58640071        0.7500          72.0000      240.0000        0000117704      000190       1001428027      9705

110963          5080            58640072        0.7500          72.0000      240.0000        0000117704      000190       1001428027      9705

110963          5080            58640073        0.7500          72.0000      240.0000        0000117704      000190       1001428027      9705

110963          5080            58640074        0.7500          72.0000      240.0000        0000117704      000190       1001428027      9705

110963          6080            58640091        0.7500          72.0000      240.0000        0000117003      000170       1001428027      9501

110963          6080            58640092        0.7500          72.0000      240.0000        0000117003      000170       1001428027      9501

110963          6080            58640093        0.7500          72.0000      240.0000        0000117003      000170       1001428027      9501

110963          6080            58640094        0.7500          72.0000      240.0000        0000117003      000170       1001428027      9501

110966          6050            58600941        0.7500          72.0000      240.0000        0000117704      000190       1001428027      9705

210810          5070            58600932        0.7500          72.0000      240.0000        0000117704      000190       1001428027      9705
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+-------------------------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          PLANCHON        NO.PLACA        ESPESOR(Plg.)   ANCHO(Plg.)  LARGO(Plg.)     PEDIDO          PARTIDA      ENTREGA         PED.CLIENTE

410258          6020            58660901        0.7500          72.0000      240.0000        0000117704      000190       1001428027      9705

410258          6020            58660902        0.7500          72.0000      240.0000        0000117704      000190       1001428027      9705

410258          6020            58660903        0.7500          72.0000      240.0000        0000117704      000190       1001428027      9705

410258          6020            58660904        0.7500          72.0000      240.0000        0000117704      000190       1001428027      9705

410258          6090            58660911        0.7500          72.0000      240.0000        0000117704      000190       1001428027      9705

410258          6090            58660912        0.7500          72.0000      240.0000        0000117704      000190       1001428027      9705

COLADA          PLANCHON        NO.PLACA        NORMA

110963          5080            58640071        A-6

110963          5080            58640072        A-6

110963          5080            58640073        A-6

110963          5080            58640074        A-6

110963          6080            58640091        A-6

110963          6080            58640092        A-6

110963          6080            58640093        A-6

110963          6080            58640094        A-6

110966          6050            58600941        A-6

210810          5070            58600932        A-6

410258          6020            58660901        A-6

410258          6020            58660902        A-6

410258          6020            58660903        A-6

410258          6020            58660904        A-6

410258          6090            58660911        A-6

410258          6090            58660912        A-6

+-------------------------------------------------------------- FIN DE DATOS ---------------------------------------------------------------+
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