/Y
L AHMSA

A\ 4 ALTOS HORNOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CALIDAD ~ AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B617009
FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
CLIENTE Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C V. 11. 07. 2014 1 SON CORRECTOS ¥ ESTAN CONTENIDOS EN
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0
ING. RAMIRO C, ERO NCHACA
PRODUCTO
PLACA STECKEL PRUEBAS M?(M CERTIFICACION
e COVPCSI CION QUI M CA e e m o e e e e e e e e e oo oo
COLADA  ESPECI FI CACI ON C Wh P S Si Cu Cr Ni Mo Al t \Y Cb
147172 ASTM A36/ ASME SA36 ED13 0.172 0.838 0.017 0.006 0.125 0.026 0.034 0.018 0.012 0.029 0.002 0.002 0.002

246592 ASTM A36/ ASME SA36 ED13

o m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e mmm——
COLADA PLANCHON NO. PLACA
147172 7010 0906002001
147172 7020 0904187001
147172 7140 0906003001
147172 7190 0906016001
246592 7020 0906036001
246592 7070 0906038001
246592 7110 0906183001
246592 7130 0906182001
o m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e mmm——
COLADA PLANCHON NO. PLACA
147172 7060 0904192006
147172 7060 0904192007
147172 7090 0904193006
147172 7090 0904193007
246592 7100 0906184001
246592 7100 0906184002
246592 7100 0906184003
246592 7100 0906184004
246592 7100 0906184005
246592 7100 0906184006
246592 7100 0906184007
246592 7110 0906183001
246592 7110 0906183002
246592 7110 0906183003
246592 7110 0906183004
246592 7110 0906183005
246592 7110 0906183006
246592 7110 0906183007

ESPESCR(Pl g.)  L.ELASTI CO
0. 5000 40. 364(KSI )
0. 3750 45. 505(KSI )
0. 5000 41. 666(KSI )
0. 7500 52. 620( KSI )
0. 5000 41. 336(KSI )
0. 5000 42.108(KSI )
0. 4380 46. 184(KSI )
0. 4380 45. 364(KSI )
PRODUCTO EMBARCADO
ESPESCR(Pl g.)  ANCHO(PI g.)
0. 3750 72. 0000
0. 3750 72. 0000
0. 3750 72. 0000
0. 3750 72. 0000
0. 4380 72. 0000
0. 4380 72. 0000
0. 4380 72. 0000
0. 4380 72. 0000
0. 4380 72. 0000
0. 4380 72. 0000
0. 4380 72. 0000
0. 4380 72. 0000
0. 4380 72. 0000
0. 4380 72. 0000
0. 4380 72. 0000
0. 4380 72. 0000
0. 4380 72. 0000
0. 4380 72. 0000

R TENSI ON %ELON T. ELONG

68. 477(KSI) 27(% 8

70. 653(KSI ) 23(% 8

70. 296(KSI ) 26(% 8

68. 643(KSI ) 24(% 8

69. 414(KSI) 29(% 8

69. 798(KSI ) 24(% 8

66. 101(KSI) 27(% 8

70. 214(KSI) 26(% 8
LARGO( P! g. ) PEDI DO PARTI DA ENTREGA
240. 0000 0000158154 000010 1001966726
240. 0000 0000158154 000010 1001966726
240. 0000 0000158154 000010 1001966726
240. 0000 0000158154 000010 1001966726
240. 0000 0000158154 000020 1001966726
240. 0000 0000158154 000020 1001966726
240. 0000 0000158154 000020 1001966726
240. 0000 0000158154 000020 1001966726
240. 0000 0000158154 000020 1001966726
240. 0000 0000158154 000020 1001966726
240. 0000 0000158154 000020 1001966726
240. 0000 0000158154 000020 1001966726
240. 0000 0000158154 000020 1001966726
240. 0000 0000158154 000020 1001966726
240. 0000 0000158154 000020 1001966726
240. 0000 0000158154 000020 1001966726
240. 0000 0000158154 000020 1001966726
240. 0000 0000158154 000020 1001966726

EMTIO : S118542

0.170 0.868 0.016 0.006 0.116 0.025 0.019 0.018 0.004 0.038 0.004 0.001 0.002
PRUEBAS AL PRODUCTO

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

CC-03-F-02-A




A\ 4 ALTOS HORNOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CALIDAD ~ AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B617009

FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
CLIENTE PLESA ANAHUAC Y GIAS. S. A DE CV 11. 07. 2014 5 Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
’ il - : : LOS REGISTROS DE | A COMPANIA

DIRECCION

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .
ING. RAMIRO CJ#EROSJMENCHACA

PRODUCTO

PLACA STECKEL PRUEBAS M?(M CERTIFICACION
e PRODUCTO EMBARCADO  mmmm s oo i oo o oo oo e oo oo oo +
CCOLADA PLANCHON NO. PLACA ESPESOR( Pl g.) ANCHO(Pl g.) LARGO(PIg.) PEDI DO PARTI DA ENTREGA
246592 7120 0906185001 0. 4380 72.0000 240. 0000 0000158154 000020 1001966726
246592 7120 0906185002 0. 4380 72.0000 240. 0000 0000158154 000020 1001966726
246592 7120 0906185003 0. 4380 72.0000 240. 0000 0000158154 000020 1001966726
246592 7120 0906185004 0. 4380 72.0000 240. 0000 0000158154 000020 1001966726
246592 7120 0906185006 0. 4380 72.0000 240. 0000 0000158154 000020 1001966726
246592 7120 0906185007 0. 4380 72.0000 240. 0000 0000158154 000020 1001966726
246592 7130 0906182001 0. 4380 72.0000 240. 0000 0000158154 000020 1001966726
246592 7130 0906182002 0. 4380 72.0000 240. 0000 0000158154 000020 1001966726
246592 7130 0906182003 0. 4380 72.0000 240. 0000 0000158154 000020 1001966726
246592 7130 0906182004 0. 4380 72.0000 240. 0000 0000158154 000020 1001966726
246592 7130 0906182005 0. 4380 72.0000 240. 0000 0000158154 000020 1001966726
246592 7130 0906182006 0. 4380 72.0000 240. 0000 0000158154 000020 1001966726
246592 7130 0906182007 0. 4380 72.0000 240. 0000 0000158154 000020 1001966726
CCOLADA PLANCHON NO. PLACA PED. CLI ENTE NORMA
147172 7060 0904192006 18457 A-6 PLACA STECKEL
147172 7060 0904192007 18457 A-6 PLACA STECKEL
147172 7090 0904193006 18457 A-6 PLACA STECKEL
147172 7090 0904193007 18457 A-6 PLACA STECKEL
246592 7100 0906184001 18457 A-6 PLACA STECKEL
246592 7100 0906184002 18457 A-6 PLACA STECKEL
246592 7100 0906184003 18457 A-6 PLACA STECKEL
246592 7100 0906184004 18457 A-6 PLACA STECKEL
246592 7100 0906184005 18457 A-6 PLACA STECKEL
246592 7100 0906184006 18457 A-6 PLACA STECKEL
246592 7100 0906184007 18457 A-6 PLACA STECKEL
246592 7110 0906183001 18457 A-6 PLACA STECKEL
246592 7110 0906183002 18457 A-6 PLACA STECKEL
246592 7110 0906183003 18457 A-6 PLACA STECKEL
246592 7110 0906183004 18457 A-6 PLACA STECKEL
246592 7110 0906183005 18457 A-6 PLACA STECKEL
246592 7110 0906183006 18457 A-6 PLACA STECKEL
246592 7110 0906183007 18457 A-6 PLACA STECKEL

EM TIO : S118542

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

CC-03-F-02-A




o Y
A 4 ALTOS HORNOS DE MEXICO  cerriricano oe catioan

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B617009
FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
CLIENTE Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
PLESA ANAHUAC ¥ CIAS, S.A. DE C. V. 11. 07. 2014 3 fgqN ggg@%g%%\é EEIE‘A(’;‘M%C/)ANNTENIDOS EN

DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0

ING. RAMIRO CL#NERO NCHACA

PRODUCTO
PLACA STECKEL

PRUEBAS MM CERTIFICACION

COLADA PLANCHON NO. PLACA

246592 7120 0906185001
246592 7120 0906185002
246592 7120 0906185003
246592 7120 0906185004
246592 7120 0906185006
246592 7120 0906185007
246592 7130 0906182001
246592 7130 0906182002
246592 7130 0906182003
246592 7130 0906182004
246592 7130 0906182005
246592 7130 0906182006
246592 7130 0906182007

PRODUCTO EMBARCADO

PED. CLI ENTE
18457
18457
18457
18457
18457
18457
18457
18457
18457
18457
18457
18457
18457

FI N DE DATOS

NORVA

A-6 PLACA STECKEL
A-6 PLACA STECKEL
A-6 PLACA STECKEL
A-6 PLACA STECKEL
A-6 PLACA STECKEL
A-6 PLACA STECKEL
A-6 PLACA STECKEL
A-6 PLACA STECKEL
A-6 PLACA STECKEL
A-6 PLACA STECKEL
A-6 PLACA STECKEL
A-6 PLACA STECKEL
A-6 PLACA STECKEL

EM TIO : S118542

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

CC-03-F-02-A




