/Y
L AHMSA

A\ 4 ALTOS HORNOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CALIDAD ~ AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B620550
FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
CLIENTE Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C V. 21.07.2014 1 SON CORRECTOS ¥ ESTAN CONTENIDOS EN
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .
PRODUCTO ING. RAMIRO C] ERO NCHACA
PLACA STECKEL PRUEBAS M?(M CERTIFICACION
e e R COWPOSI Cl ON QUI M CA s e e e e o e e +
COLADA  ESPECI FI CACI ON C Mh P S Si Cu Cr Ni Mb At \% Cb Ti
147420  ASTM A36/ ASME SA36 ED13 0.174 0.855 0.019 0.008 0.105 0.046 0.039 0.043 0.010 0.041 0.002 0.001 0.001
147474  ASTM A36/ ASME SA36 ED13 0.186 0.866 0.020 0.005 0.119 0.032 0.030 0.019 0.004 0.034 0.005 0.001 0.002
e e R PRUEBAS AL PRODUCTO e e e oo o oo m e oo +
COLADA PLANCHON NO. PLACA ESPESOR( Pl g.) L. ELASTI CO R. TENSI ON %ELON T. ELONG
147420 7110 0940015001 0. 5000 49. 051(KslI) 69. 175(KSl) 25(% 8
147420 7140 0924081004 0. 3125 51. 828(KSl) 74. 775(KSl) 25(% 8
147420 7150 0940014001 0. 5000 49. 101(Ksl) 70. 217(KSl) 27(9% 8
147474 7040 0930059001 0. 3750 52.214(KSl) 76. 928(KSl) 45( % 8
147474 7060 0930060001 0. 3750 47. 605(KSI) 72.088(KSl) 43( % 8
147474 7110 0938002001 0. 7500 46. 052(KSlI) 70. 273(KSl) 25(% 8
147474 7130 0930006001 0. 7500 53. 322(KSl) 71.038(KSl) 39(% 8
147474 7140 0930003001 0. 7500 53. 148( KSl) 70. 293(KSlI) 39(% 8
e e R PRODUCTO EMBARCADO ~ mmmm i oo oo oo oo oo +
COLADA PLANCHON NO. PLACA ESPESOR( Pl g.) ANCHO(Pl g.) LARGO(PIg.) PEDI DO PARTI DA ENTREGA
147420 7110 0940015001 0. 5000 96. 0000 240. 0000 0000158154 000030 1001971314
147420 7110 0940015002 0. 5000 96. 0000 240. 0000 0000158154 000030 1001971314
147420 7110 0940015003 0. 5000 96. 0000 240. 0000 0000158154 000030 1001971314
147420 7110 0940015004 0. 5000 96. 0000 240. 0000 0000158154 000030 1001971314
147420 7110 0940015005 0. 5000 96. 0000 240. 0000 0000158154 000030 1001971314
147420 7150 0940014001 0. 5000 96. 0000 240. 0000 0000158154 000030 1001971314
147420 7150 0940014002 0. 5000 96. 0000 240. 0000 0000158154 000030 1001971314
147420 7150 0940014003 0. 5000 96. 0000 240. 0000 0000158154 000030 1001971314
147420 7150 0940014004 0. 5000 96. 0000 240. 0000 0000158154 000030 1001971314
147420 7150 0940014005 0. 5000 96. 0000 240. 0000 0000158154 000030 1001971314
147474 7170 0944004002 0. 7500 72. 0000 240. 0000 0000158154 000040 1001971314
147474 7170 0944004003 0. 7500 72. 0000 240. 0000 0000158154 000040 1001971314
147474 7170 0944004004 0. 7500 72. 0000 240. 0000 0000158154 000040 1001971314
COLADA PLANCHON NO. PLACA PED. CLI ENTE NORVA
147420 7110 0940015001 18457 A-6  PLACA STECKEL
147420 7110 0940015002 18457 A-6  PLACA STECKEL
147420 7110 0940015003 18457 A-6  PLACA STECKEL
147420 7110 0940015004 18457 A-6  PLACA STECKEL

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B620550

PR T ST QUE LA
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S. A DE C V. 21.07. 2014 2 SON CORRECTOS ¥ ESTAN CONTENIDOS EN

DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .

SROBUCTO ING. RAMIRO CJ#EROSIMENCHACA
PLACA STECKEL PRUEBAS M?(M CERTIFICACION

e PRODUCTO EMBARCADO  mmmm s oo i oo o oo oo e oo oo oo +

CCOLADA PLANCHON NO. PLACA PED. CLI ENTE NORMA

147420 7110 0940015005 18457 A-6 PLACA STECKEL

147420 7150 0940014001 18457 A-6 PLACA STECKEL

147420 7150 0940014002 18457 A-6 PLACA STECKEL

147420 7150 0940014003 18457 A-6 PLACA STECKEL

147420 7150 0940014004 18457 A-6 PLACA STECKEL

147420 7150 0940014005 18457 A-6 PLACA STECKEL

147474 7170 0944004002 18457 A-6 PLACA STECKEL

147474 7170 0944004003 18457 A-6 PLACA STECKEL

147474 7170 0944004004 18457 A-6 PLACA STECKEL

e FIN DE DATOS = mmmmmm s oo o oo oo oo e oo +

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EM TIO : S118542
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