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A\ 4 ALTOS HORNOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CALIDAD ~ AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B631284
FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
CLIENTE Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C V. 20. 08. 2014 1 SON CORRECTOS ¥ ESTAN CONTENIDOS EN
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0
ING. RAMIRO C, ERO NCHACA
PRODUCTO
PLACA STECKEL PRUEBAS M?(M CERTIFICACION
e COVPCSI CION QUI M CA e e m o e e e e e e e e e oo oo
COLADA  ESPECI FI CACI ON C Wh P S Si Cu Cr Ni Mo Al t \Y Cb
147893 ASTM A36/ ASME SA36 ED13 0.188 0.832 0.016 0.003 0.118 0.026 0.024 0.022 0.006 0.040 0.003 0.001 0.002

147896  ASTM A36/ ASME SA36 EDL3

o m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e mmm——
COLADA PLANCHON NO. PLACA
147893 7080 1024093001
147893 7100 1000010001
147893 7120 1000002002
147893 7180 1022030001
147896 7010 1000004001
147896 7030 1000001001
147896 7050 1024149001
147896 7060 1024092001
147896 7070 1022033001
147896 7080 1024151001
147896 7090 1024150001
o m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e mmm——
COLADA PLANCHON NO. PLACA
147893 7090 1024091001
147893 7090 1024091002
147893 7090 1024091003
147893 7090 1024091004
147893 7090 1024091005
147893 7090 1024091006
147896 7060 1024092001
147896 7060 1024092002
147896 7060 1024092004
147896 7060 1024092005
COLADA PLANCHON NO. PLACA
147893 7090 1024091001
147893 7090 1024091002
147893 7090 1024091003
147893 7090 1024091004

ESPESOR(Pl g.) L. ELASTI CO

0. 3750 44. 826(KSl )

0. 7500 51. 476(KSI)

0. 7500 53.227(KSI)

0. 3750 44. 671(KSI )

0. 7500 47.079(KSI )

0. 7500 47.087(KSI)

0. 7500 48. 037(KSl )

0. 3750 43. 250(KSI )

0. 3750 45. 426(KSI )

0. 5000 41. 655(KSI )

0. 5000 47. 884(KSl )
PRODUCTO EMBARCADO

ESPESOR(Pl g.)  ANCHO(PI g.)

0. 3750 96. 0000

0. 3750 96. 0000

0. 3750 96. 0000

0. 3750 96. 0000

0. 3750 96. 0000

0. 3750 96. 0000

0. 3750 96. 0000

0. 3750 96. 0000

0. 3750 96. 0000

0. 3750 96. 0000

PED. CLI ENTE

18792

18792

18792

18792

R TENSI ON
68. 597(KSI )
72.924(KSI )
71. 770(KSI )
67.007(KSI )
67. 809(KSI )
67. 840( KSI )
68. 835(KSI )
63. 002( KSI )
70. 067(KSI )
67. 658(KSI )
65. 526( KSI )

LARGO( Pl g.)

240.
240.
240.
240.
240.
240.
240.
240.
240.
240.

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

NORVA

A-6
A-6
A-6
A-6

PEDI DO

0000159305
0000159305
0000159305
0000159305
0000159305
0000159305
0000159305
0000159305
0000159305
0000159305

PLACA STECKEL
PLACA STECKEL
PLACA STECKEL
PLACA STECKEL

PARTI DA
000020
000020
000020
000020
000020
000020
000020
000020
000020
000020

0.161 0.810 0.018 0.005 0.114 0.019 0.026 0.018 0.005 0.034 0.003 0.001 0.002
PRUEBAS AL PRODUCTO

ENTREGA

1001985236
1001985236
1001985236
1001985236
1001985236
1001985236
1001985236
1001985236
1001985236
1001985236

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EM TI O

S118510
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ALTOS HORNOS DE MEXICO

A\ 4 CERTIFICADO DE CALIDAD ~ AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B631284

CITENTE FECHA MR D AL MOSTRADRS SN ESTEREPORIE
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S. A DE C V. 20.08. 2014 2 SON CORRECTOS ¥ ESTAN CONTENIDOS EN

DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .

PRODUCTO ING. RAMIRO CL#NERO NCHACA
PLACA STECKEL PRUEBAS M?(M CERTIFICACION

T T P ELCELTETE PRODUCTO EMBARCADO == =mmmmmmmmmmme o ee oo e +

COLADA PLANCHON NO. PLACA PED. CLI ENTE NORVA

147893 7090 1024091005 18792 A-6  PLACA STECKEL

147893 7090 1024091006 18792 A-6  PLACA STECKEL

147896 7060 1024092001 18792 A-6  PLACA STECKEL

147896 7060 1024092002 18792 A-6  PLACA STECKEL

147896 7060 1024092004 18792 A-6  PLACA STECKEL

147896 7060 1024092005 18792 A-6  PLACA STECKEL

R R R R R FIN DE DATOS = = seememcecccmcccmciccccmcmcmcecmme e aaaes +

EMTIO : S118510

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

CC-03-F-02-A




