bivisién Aceros Flanos CERTIFICADQ QFICIALY
“ IEH Ave, los Angsles Ote, #325 C.P. 66452 MILL TEST CERTIFICATE
San Nicolds de los Garza N.L México Tel. + 52 81 8065-2828
Cliente/Customer [PLASA ANAHUAC Y CIAS. S.A DEC.V. No. Cert: 814311 i e €.V,
Diraccibnfiddress |Av. VALLE DE LAS ALAMEDAS &6 SN. FCO. P&g.f Page: 1 Fagutnda por)sH 3002
TULTITLAN. EDD. DE MEXICO Da/Of. 1
Cllante/Customer Fadido/ Fecha/Date Remisidn/
Numerp/Code Pedido/Contract Mill Crdar Emisién/Printed ReimpresidrfReprinted Delivery Order
0232500 155181 20- OCT -2004 20- OCT -2004 0607464932
Partf EspesorThickness Ancho/Width Largo/Length Productsd Acab.f Norma Calidad/ Recubrim./Coating
Item mm in mm in mo in Product Finish Quality A 2]
[H] 12.65 04980 1,295 51.000 0.00 0K RCSD 5D AS572-50
Secuencia / Coil Number 171608-000
{Partida / Item o1
Codada f Haeat 17443
pla l; KgicmAL-LSLL-UL
tlaln EC/ Keal dotwal
olc|g| Y8 pg [LiLSAL-UL
plhti Kot Hovial
i{at Ka/emAL-LSAL-UL
e|n|U em| " |Reatttomat
ali]4f s pgi LHLSALL-UL
afey Read el
g "1’ a o ElongacioLILS/LL-UL
5 | Elongation, 4 FectAermwal
elT Kgicmg LELSLLUL 3,515-MN
wm|r] "jEC | Recrd Aerival HI57
e|o]®]|vs pgl [LALSLLUL 49,995-MIN
s|p : Reaticraal 64,568
i "r-‘ v KglomALHLS/LLUL 4,571-MIN
i1¢]e|EW Reatidemal 5,798
clilr TS PsI LI-LS/LL-UL 65,014-MIN
alel® Kot Heraal AR89
5| s | 2 P4 ElongaciédLI-LSAL-UL 21-MIN
| Elongation, 4 feelAesmal 2
Colada/Heat 27843
C 2 088
Mn 2 %50
P a509)
5 £ 804
% Andlisis Si & 728
Quimico Al & 775
LI-LS Aeas Ch L7
% Chemical
Analysis
LL-UL fermas
[
{+) Secuancia Companera/Partner Coil ING. FIDEL" U ARDO
Fecha:  03-Jul-19%5 {I.L-UL}) Lower Limit - Upper Limit
REVISION NOQ.5 CVE F-E-CP-10-03-05 {LI-LS) Limite Infarior - Limite Superior IEFE DE CERTIF PRODUCTO
EFECTIVQ A PARTIR DE: JULIO 2003 {EC/YS) Esfuarzo Cedencialriel Strength PRODECT CERTIFICATION

{EMITS} Esfuerzo Maximo/Tensile Strangth

Iy




