Division Aceros ﬁanos CERTIFICADO QFICIALY
EH Ave. (95 Angales Ote. #3265 C P. 66452 MILL TEST CERTIFICATE
San Micokds de los Garza NL México Tel. + 52 81 8B65-2828
ChentefCustomear |PLASA ANAHUAC ¥ ClaS. S A. DEC.V. No. Cert: 821344 Hpkon S de OV,
DireccioniAddress |Av, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 SN. FCQ. Pag.f Page: 1 Raptgs por 1503062
TULTITLAN. EDG. DE MEXICO DefOf: 1
ClientefCustomear Pedido/ Facha/Date Remisidn/
Mimero/Code Pedido/Contract Mill Order Emisidn/Printed Relmprasin/Reprinted Delivary Order
0232500 HYL-(4-21941 158164 23- NOV -2004 23- WOV -2004 0607471213
Part/ EspesonThickness Ancho/Width Largo/Length Productef Acab./ Norma Calidad/ Recubrim./Coating
Itemn mm in mm in min in Product Flnish Quality A B
Qi 1.91 0.0750 914 36,000 0.00 0.000 PKL SK SAELGOR
Secusncia f Coil Mumber 41924 1-000 419364-000 419638-000
l@daf Itemn 01 0l 0L
Colada / Heat 79588 79592 79586
Colada/Heat TH586 TR5E8 79592
C & 860 4868 & 068
Mn L 8377 [
P REG7 & 68| & 0]
5] 2815 Lr 4576
% Andlisis Al R O0F| A052) & dgs
Quimico
Li-LS Kot
% Chemical
Analysis
LL-UL Acruay
1
{+) Secuencia Compafera/Pariner Coil [MG. FIDEL LIAJARDD
Fecha:  03-Jul-1995 {LL-UL) Lowaer Limit - Uppar Limit
REVISION NO.5 {'VF F-E-CP-10-03-05 {LI-LS) Limite Inferior - Limite Superior JEFE DE CERT!F #}dﬂc PRODUCTO
EFECTIVO A PARTIR DE: JULID 2003 PRODYCTCERTIFICATION
[P TEIER]




