2¢214

FLAM-005-7 CLIENTE: FERRE BARNIEDO NUMERQ FTM-3407-2004
) ﬁ_% PROCARSA, 5.A.DE C.V. CERTIFICADO DE CALIDAD CUSTOMER: NUMBER
/VA Yu DE PRUEBAS FISICAS-QUIMICAS PEDIDO CLIENTE /P.0. NiA
ey Fesoiik PEDIDO INTERNQ / 1.0. FECHA
n&&@q QUALITY CERTEFICATE OF TEST PHYSICALS-CHEMICAL FARTIDA (5) DATE  AGOSTO I8, 2004
- ITEMS NiA
TAMARO ESPESOR DE PARED GRADO : ] PRESION HIDROSTATIC A:
SEFE: NiA WALL THICKNESS NIA GRADE : NiA HIDROSTATIC TEST: NIA
PRUEBAS DE TENSION ANALISIS QUIMICO % EN PESO
TENSILE TEST CHEMICAL ANALYSES PERCENT WEIGHT
LIMITE ELASTICO ULTIMA TENSION
rarTiia | KumrRoaETA | cOLapa | VIELD STRENGTH | TEMSILE sTRENGTH % ELoNG| LEmT C Mn P S Ch v Ti Si Cu Al Ca Cr Ni Mo N Ceq
ITERL DESCRIFTION HEAT "SIy [ AANY ™ Y&TS
1 8B8-32 Lc| 238044 51 848 66 454 30 .78 0125 0.81 0.015 0.005 - - - 0125 0017 0.038 0.0001 0.018 0.024 - -
2 1-1% Le| 238120 5327 65 479 34 0.81 0.143 0.82 0017 0.007 - — — 0.147 0.011 0.035 0.0005 | 0.018 0.023 - —
3 4-7 Lc| 240418 53 876 66 850 35 0.81 0122 0.83 0.019 2009 - - - 0131 0.017 0.038 0.0001 0.020 0.025 - -
4 81 Lef 143381 63 693 T1 716 34 0.89 0.151 Q.88 0.012 3.009 - - - 0.148 0.025 0.038 0.0032 | 0.019 0.026 - -
PARTIDA DIMENSIONES GRADO PARTIDA No. PEDIDG
ITEMS SIZE GRADE ITEM P.O.
1 \ 6" X 4" X 0.188" ASTM ASDD-B 50462-80 M-21101
2 P X 8™ X 0.312° ASTM ASOD-B 5023510 M-18201
3 8 xg Xoxnz ASTM ASOD-B 53626-10 M-21101
4 12° X 8" X 0.312° ASTM ASO0B 54235-10 M-21101
}

CERTIFICAMOS QUE LA TUBERIA AQUI DESCRITA CUMPLE Y HA SIDO
FABRICADA, . ESTREADA, PROBADA E INSPECCIONADA DE ACUERDO

CON LOS REQUISITOS APLICABLES DE LA ESPECIFICACICN:

'WE CERTIFY THE PIPE ABOVE MENTIONED ACCOMPLISH AND HAS
BEEN MANUFACTURED, SAMPLED, TESTED AND INSPECTED IN
ACCORDANCE WITH APPLICABLE REQUIREMENTS OF SPECIFICATIONS:

ASTM

'3 /

ING. FERRANDO OS0RIO PEREZ
GERENTE DE ASEGURAMIENTC DE CaALpoAD

L i.DF.‘_.p._._..:‘.h. SURANCE _.-..bx.lbﬂmm
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FLM-005-7 CLIENTE: FERRE BARNIEDO NUMERG PTM-1560-2004
; PROCARSA, S.AA.DEC.V, CERTIFICADO DE CALIDAD CUSTOMER: NUMBER
. - DE PRUEBAS FISICAS-QUIMICAS PEDIDO CLIENTE F.0. M-19802
_ | el PEDIDO INTERNO/ LO. FECHA
&@Gﬁ QUALITY CERTIFICATE OF TEST PHYSICALS-CHEMICAL  [PARTIDA (5) DATE  OCTUBRE 05, 2004
ITEMS 59528-30
TAMASD ESPESOR DE PARED GRADO : PRESION RIDROSTATICA:
S1ZE: 12" X 127 WALL TRICKKESS 0.375" CRADE : ASTM AS00-B HIDROSTATIC TEST: N —
PRUEEAS DE TENSION ANALISES QUIMICG % EN PESO
TENSILE TEST CHEMICAL ANALYSES FERCENT WEIGHT
LIMITE ELASTICD LLTIMA TENSION
NUMPROBETA |  COLADA | VIELDSTRENGTH § TEMSILESTRENGTH | %ELONG | LEuT C Mn P s Ch v Ti St Cu Al Ca Cr Ni Mo N Ceq
PESCRIFTION HEAT [LEAN] A1) 17 YETS
2.8 Lc| 144825 53 601 68 361 36 ove 0.152 0.83 0018 | 0012 - - - 0.170 0.080 0.034 0.0030 0.020 Q.030 - -

CERTIFICAMDS JUE LA TUBERIA AQUI DESCRITA CUMPLE Y HA 5100
FABRICADA, MUESTREADA, PROBADA E INSPECCIONADA DE ACUERDO
CON LOS REQUISITOS APLICABLES DE LA ESPECIFICACION:

WE CERTIFY THE PIPE ABDYE MENTIONED ACCOMPLISH AND HAS
BEEN MANUFACTURED, SAMPLED, TESTED AND INSPECTED IN
ACCORDANCE WITH APPLICABLE REQUIREMENTS OF SPECIFICATIONS:

ASTM

IPEREZ

GERENTE DE ASEGUBAMIENTO DE CALIDAD
CQUALITY ASSURANCE MANAGER




