ELIEEY ALTOS HORNOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CALDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

BA78251

FECHA EMISION PAGINA
[TCOENTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 06.12.2004 1
DIRECCION
AYV. VALLE DS LAS ALAMEDAS No. 66-0
PROOUCTO
LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM
e e kel COMPOSICION QUIMICA <= -=-<--=---esooo cosmsesmsooenions
COLADA ESPECIFICACION o MN 2 5 51 ca CR NI MO ALT
147965 ASTM A 1018 55 36 0180 G.430 n.014 0.011} 0.1200 0.020 .20 0.030 b.006 0.03%6
COLADA N2
147965 0.9062
I R I e .- PRUEEBAS AL FRODICTO Tttt il +
COLADA NO . ROLLG ESFESCR(FLlg.} L.BLASTICO R.TENSION YELON. T.ELONG DIR
147965 4841046 9.2503 45,9146 (KSL) E7.1E9(KS1)] 19 1%} 2 90
147965 4841047 0.2511 45.133{K8I] 66 . 776 (KSI} 490 %) 2 a0
147965 4865018 Q.2502 48 .591(KSI} §4.144(KS1) a7¢%] 2 ELY
147945 4841027 ¢.1B714 47.596{K31) 6%.619{KSI} s1(%) 2 EL
Rt T i ikl SRODUCTO EMBARGADO  —mmetoooeomms i msmsesoooonomsosiToomstTintEiTTmIsiimminnn +
COLADA NG, ROLLO ESPESORIFlg.) ANCHO (Plg.) NORMA PEDLDO PARTEDA ENTREGA 2ED.CLIENTE
147965 465013 0.2500 60,0000 AS68/RE3S 20673 goodlg I0O0BL3NER 100000781
147965 4865018 0.250@ 60,0000 ASER /RG2S BOST3 Qo0010 1000613063 100000781
ENVIAR LOS CERTIFICADGS DE CALIDAD POR ESTAFETA
e Tkl il B FIN DE DATOS  memememmmmessmssstossSosotoososetooosTTTIoiTITTnTITITTT +
EMITIO 50559151
EL COMPROMISO DE AHMEA ES SOLO CON EL CUENTE INOICADD EN ESTE CERTIFICADG, Y SQLO ACEFTAMUOS EL DOCUMENTO ORKNAL
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