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B. COMPROMISO DE AHMSA £5 SOLO COM EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADD, Y SOULD ACEPTAMOS B. DOCUMENTO ORIGINAL

FECHA EMISION PAGINA MOS QUE LOS ANALISIS
[ CLIENTE RTE
PLZEA ANAHUAC Y CIAS, 5.A. DE C.V, 0B.12.2004 1
DIRECCION
AV . WALLE DE LAS ALAMEDAS No. E6-0
PRODUCTO
LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM
R i i I R e COMPOSICION QUIMICA mmm oo mmm oo oo oo oo oo s sosmcdoo-oo-o-ooo-o-o
COLADA ESPECIFICACION c MH E g 5I cu CR NI MO ALT v
148200 ASTM A 1018 55 34 6.171 B.a3d 0.084 p.0l4 0.1l40¢0 4.4z0 0.92d 9.930 9,00 q.038 0.4ap2
COLADA N2
ia8200 0.0042
L R I I SRR B e R PRUEBAS AL PRODICTO s oo s o oo oo o oo o oo oo o o o LT Soso oo +
COLAUA NO.ROLLO EEPESOR{Flg.) L.ELABTICO B TENSION ¥ELON. T.ELONG. DIR
148200 4863028 .5003 47.2ZB7(KBL) 7Z.984 (K3I) 46 (%} 2 %0
148200 1865030 0.S003 47.7D&E[KEI} 73,218 (K51) 40{%} 2 D]
1482490 48690353 ¢.3133 45 176 (K5L} 65.7B1(K51) 19 (%) 2 20
Fommmmmmmmmmme- e e T T T Tttt ettt FRODUCTO EMBARCADO -
COLADA MO .ROLLO EZPESCOR{Plg.) ANCHO{Plg.} NORMA PEDIDG PARTIDA ENTREGA PED.CLIEBNTE
148200 4869032 4.5080 &0.4004a0 ASEB/AH3S BOS73 GODG2a 1000613321 100000761
148200 4863134 4.5080 60.0000 ASEB/AS3S BOS73 coodzd 10006813321 100090781
148200 4863033 0.5000 60.0000 ASGB/AR6E35 BOST3 ooggzd 1dp0612321 1000007EL
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