Division Aceros Planos
‘ E H Ave. los Angeles Ote. #325 C.P. 66452
San Nicolas de los Garza N.L México Tel. + 52 81 8865-2828

CERTIFICADO OFICIAL/
MILL TEST CERTIFICATE

WECHO £y

snte/Customer |PLASA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DEC.V. No. Cert: 842794 Hyloa S de CV. MEx1CO
reccién/Address |AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 SN. FCO. Pag./ Page: 1 Regitiada poc 150 9002
TULTITLAN. EDO. DE MEXICO De/Of: 1
Cliente/Customer Pedido/ Fecha/Date Remisién/
Numero/Code Pedido/Contract Mill Order Emision/Printed Reimpresién/Reprinted Delivery Order
0232500 100001022 165793 14- FEB -2005 14- FEB -2005 0607490852
Part/ Espesor/Thickness Ancho/Width Largo/Length Producto/ Acab./ Norma Calidad/ Recubrim./Coating
Item mm in mm in mm in Product Finish Quality A 8
01 4.77 0.1876 1,321 52.000 0.00 0.000 RCSD SD A569
Secuencia / Coil Number 199183-000
Parttida / ltem 01
Colada / Heat 20156
Colada/Heat 20156
C 4060
Mn 4730
P 4007
S Q007
% Andlisis Si 4970
Quimico Ni 2079
LI-LS Rea/ Al 40927
% Chemical
Analysis
LL-UL Aerwal
i
(+) Secuencia Compafiera/Partner Coil ING. FIDEL UAJARDO
Fecha:  03-Jul-1995 (LL-UL) Lower Limit - Upper Limit
REVISION NO.5 CVE F-E-CP-10-03-05 (LI-LS) Limite Inferior - Limite Superior JEFE DE CERTIF #Mﬁéc PRODUCTO
EFECTIVO A PARTIR DE: JULIO 2003 PRODYCT{CERTIFICATION
0007400852

www.hylsamex.com.mx
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