Division Aceros Planos
E H Ave. los Angeles Ote. #325 C.P. 66452
San Nicolas de los Garza N.L México Tel. + 52 81 8865-2828

CERTIFICADO OFICIAL/
MILL TEST CERTIFICATE

WECHO Ex

_ nte/Customer |PLASA ANAHUAC Y CIAS.S.A.DEC.V. No. Cert: 851806 HyluSoh, & C, ¥ExCO
sccion/Address |AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 SN. FCO. P4g./ Page: 1 Regittiado :;;2'50””
TULTITLAN, EDO. DE MEXICO De/Of: 1
Cliente/Customer Pedido/ Fecha/Date Remisién/
Namero/Code Pedido/Contract Mill Order Emisién/Printed Reimpresion/Reprinted Delivery Order
0232500 0.C. 1000010 168717 11- MAR -2005 11- MAR -2005 0607498841
Part/ Espesor/Thickness Ancho/Width Largo/Length Producto/ Acab./ Norma Calidad/ Recubrim./Coating
Iitem mm in mm in mm in Product Finish Quality A B
01 6.35 0.2500 1,219 48.000 0.00 0.000 RCSD AT ANTIDERRAPANTE
03 3.18 0.1250 1,219 48,000 0.00 0.000 RCSD AT ANTIDERRAPANTE
Secuencia / Coil Number 206457-000 206383-000
Partida / ltem 01 03
Colada / Heat 20765 10893
Colada/Heat 10893 20765
C 4960 4050
Mn 2730 4340,
P 4,008 4007 ]
S 4,906 4007
% Andlisis Al A943 .24
Quimico i
LI-LS Rea/
% Chemical
Analysis
LL-UL Aermal
[
(+) Secuencia Compaiiera/Partner Coil ING. FIDEL UAJARDO
Fecha:  03-Jul-1995 (LL-UL) Lower Limit - Upper Limit
REVISION NO.5 CVE F-E-CP-10-03-05 (LI-LS) Limite Inferior - Limite Superior JEFE DE CERTIF PRODUCTO
EFECTIVO A PARTIR DE: JULIO 2003 PRODYCT CERTIFICATION
~0B0720882T

www.hylsamex.com.mx
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