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AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B492282

FECHA EMISION PAGINA MOS QUE LOS ANALISIS
[ COENTE DAS EN ESTE REPORTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 06.04.2005 1 >%zo_uw~m_4m‘_00m EN
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0
PRODUCTO
LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM
/ T
e e i U COMPOSICION QUIMICA oo oo N .. +
COLADA ESPECIFICACION c MN P s sI cu CR NI MO ALT v NB/CB TI
150301 ASTM A-36 0.164 0.500 0.012 0.018 0.1400 0.030 0.020 0.030 0.007 0.038 0.004 0.001 0.002
COLADA N2
150301 0.0060
L e T T U PRUEBAS AL PRODUCTO oemeeooo oL ________.____. +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR(Plg.) L.ELASTICO R.TENSION $ELON. T.ELONG.
150301 5036032 0.4988 51.447(KSI) 73.026 (KSI) 35(%) 2
150301 5036033 0.5007 51.634 (KSI) 72.026 (KSI) 35(%) 2
150301 5029027 0.3751 44.617(KSI) 63.871(KSI) 37(%) 2
150301 5029028 0.3771 43.730 (KSI) 65.009 (KSI) 38(%) 2
e T SO FRODUCTO EMBARCADO oo ______.__._.. +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR(Plg.)  ANCHO(P1lg.) NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
150301 5029029 0.3750 60.0000 A568/A635 B0985 000050 1000633196 100000916
150301 5029030 0.3750 60.0000 AS568/A635 B0985 000050 1000633196 100000916
150301 5029031 0.3750 60.0000 AS68/A635 B098S 000050 1000633196 100000916
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA
e U FIN DE DATOS oo il +
EMITIO : S0142005
EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL
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A 4 CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B461314
FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERT, 0OS QUE LOS ANALISIS
[CUENTE Y/Q PRUI S STRADAS EN ESTE REPORTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 07.04.2005 1 %ﬁ m >%§n_WWﬂ..__.\mZ_UOm EN
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0
PRODUCTO
LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM
/ 1
e il COMPOSICION QUIMICA = m - - mm s oo m e oo o o o oo o oo oo oo o o e oo oo - m - - - —F - - - - - - - - - - ------ +
COLADA ESPECIFICACION [o4 MN P S SI cu NI MO ALT \' NB/CB TI
442097 ASTM A 283-C 0.157 0.410 0.015 0.015 0.0100 0.030 0.040 0.004 0.039 0.003 0.002 0.002
COLADA N2
442097 0.0081
B PRUEBAS AL PRODUCTO = m s o oo s m o oo s s o o o o o o o oo o o o mm o - o o — oS C s S s s emsssmese-oo--- +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR(Plg.) L.ELASTICO R.TENSION %¥ELON. T.ELONG.
442097 4649021 0.1877 49.057(KSI) 63.335(KSI) 39(%) 2
442097 4649011 0.1881 49.027 (KSI) 66.566 (KSI) 39(%) 2
B i T T T i I e T PRODUCTO EMBARCADO = s se s o s oo m oo oo oo o oo o o oo o oo s - oo o - oo - oo --------o +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR(Plg.) ANCHO (P1lg.) NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
442097 46438021 0.1875 60.0000 A568/RA635 BOl111 000050 1000589478 1000000514
442097 4649022 0.1875 60.0000 A568/A635 BO111 000050 1000589478 1000000514
B e i g FIN DE DATOS = = m s o mm oo m o s o o o o o o o o o o o o o m o TS SSCo oo oo o---m------- +

EMITIO : S0142005

[EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEFTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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