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AV. BAJTA CALIFORNIA No. 25§ A DEPTD. 501
PRODUCTO

LAM Y PLACA DECAPADA SKIN PASS
Ve e ne PRUEBAS AL PRODUCTO = s-ecm-- o ccmmmmmcemiammmmcccas ccooceooon / ................... i
COLADA HNO.ROLLO ESPESOR (Plg. ) L.ELASTICO R.TENSION YELON.2" DUREZA
432371 31848097A 0.0750 46.112 (KSI) 60.747 (KSI) I5(%) 65 (RB}
432371 38480978 0.0750 46,112 [KSI) 60,747 (KSI) 351%) &5 (RB)
432371 IB4B102A 0.0720 44,382 [KSI) 57,174 [KSI) 36(%) 65 [RB) \\
432371 38481028 0.0730 44.382 [KSI) 57,174 {KS1) 36(%) 65 (RE) B2 -C
4323171 3848102D 0.0730 &5 (RB) .
432371 3848100A 0.0730 41.967 [KSI) 57.577 [KSI) 35(%) 64 (RB)
432371 38481008 0.0730 41,967 {KSI) 57.577 (KSI) 35(%) 64 (RB)
432371 38481047 0.0750 65 (RB)
432371 3848103C 0.0750 63 (RB)
B e e e oo PRODUCTO EMBARCADO s oo s s oo oo oo oo s e e e wmm s e mmmm e e cmo o oo oo oo +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR (Plg.) ANCHO{Plg.) NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
1318372 3848074D 0.1046 48.0000 ASEB/AE3S 0000050729 000050 1000502393 GIa/f12/03
237725 3848087A 0.1046 48.0000 AS68/A635 0000050729 oo00so 1000502393 GIA/12/03
432371 3848102A 0.0747 48.0000 AS68/AE35 0000050729 000070 1000502393 GIA/12/03
432371 318481028 0.0747 48.0000 A568/R635 0000050729 aooo70 1000502393 GIA/12/03
432371 318481020 0.0747 48.0000 R568B/R635 0000050729 000070 1000502393 . GIA/12/03
432371 3848104A 0.0747 48.0000 R568/R635 DOD00S50729 000070 1000502393 GIA/12/03
432371 3848103C 0.0747 48.0000 AS68/AE35 0000050729 060070 1000502293 GIa/12/03
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EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL, FMTTIO it B08S7eNRA
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