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ENVIAR LOB CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIR DE DATODS

B COMPROMISO DE AHMSA E3 S0LO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERITIFICADD, ¥ SOLD ACEPTAMOS EL DOCUMENTO COWIGINAL

FECHA EMISION PAGINA QUE LOS ANALISIS
["CTENRTE -
PLESA ANAHUAC,S.A. DE C.V. 20.11. 2004 1
DMRECCION
AV. ¥ALLE DGE LAS ALAMEDAS MO .66-A
PRODUCTO
LAM/PLACA EF ROLLO QRILLA OM
e e B T L I COMPOSICLION QUIMITA oo oo oo o o o et e e e e e /
COLADA ESPECIFICACLON My B a LY cu R [} 4 2Ts) ALT v NB/CB w3
247264 ASTM B 1018 HSLAS-55 C1/2 0.800 0.020 0.006 5.1300 a.060 0.030 0.030 0.007 0.038 0.064 o.030 0.0046
247263 ASTM A 1018 HSLAS-55 C1/2 0.810 ¢.013 ¢, 006 0.1200 0.060 0.020 9.030 0.006 6.037 0.002 0.03s 0.0047
e T il T FPRUEBAS AL PRODUCTD - mm oo oo ot b e o e e o o e e e e m oo +
COLADA HO.ROLLO ESPESOR(F1g.} L.ELASTICO R.TENSION YELON. T.ELONG. DIR, ANGULD D.MAN.X ESF.
247264 4814028 0.2503 71.989 (KSI) BA.1RL(KSI) 39(%) 2 30 120 1.0(Plg.
247264 4614029 0.2500 63.891 (KSIL) 79.926 (KSL} 2910k) 2 80 1240 1.0{plg.}
247265 4814054 0.1889 62,804 [RSI) 77.524 (K&I) 271k} 2 a0 120 1.0{rlg.}
247265 4B140SS 0.1885 53.940 (K51} TB.T¥2(KEI) 230y F 90 129 1.0{Flg.}
247265 4814032 0.3137 B4 . 586 (KS5T} T, 249 {KEI) 270%) 2 G 1290 1.0{FPlg.}
COLADA NO.ROLLO R.DGBLEZ
247264 48140249 .3
247264 4814028 a
247265 4814054 a
247265 4814055 A
247265 4814032 a
e e R i BRODUCTO EMBARCADD oo oo m e e e mamaaao +
COLADA N . ROLLQ mmmNNOEHMHu.u ANCHG (P1g.) NORMA PEDIOD PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
247264 4814028 0.2500 48.0000 ASGE/A635 BO4SL [T 10006072632 100000367
247264 4814027 on.2500 48,0000 AS68/A635 BD461 QpoQag 1000607262 100000367
247265 4814026 o.2500 48 .0000 ASE8/AE1S Bh4el QoQQan 1000607262 100000367
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