ALTOS HORNOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CALIDAD  AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B477670

FECHA EMISION PAGINA P WOS QUE LOS ANALISIS
[CLOENTE . .
PLESA ANRBUAC,5.A. DE .V, f2.12.2004 1
HREC.CION
AV. VALLE DE LAS ARLAMEDAS NO.&66-A
PRODUCTO
Lam.rol.en £rio templada rollo
J T T R T PSPPI COMPOSICION QUIMICA ............................................../
COLADA EZPECIFICACION < MN P 3
147737 SAE J403 GR-1010 0.082 0,310 n.o12 n.011
e T i FRUEBAS AL PRODUCUTO o oo oo oo oo oo oo oo +
COLADA MG . ROLLO ESPESOR(Plg.) DUREZA
147737 4831174 0.0159 54 (RB)
147737 4830121X 0.0359 50 (RBE)
147737 4815121X 0.0353 52 (RB)
e e LR R PRODDCTG EMBARCADD  rommmmmm o esmm s s o oo +
COLADA WO . ROLLO ESPESCR (Plg.} ANCHO{Plg.] MNORMA PEDIDG PARTIDA ENTREGA FPED.CLIENTE
147737 4B311T4K 0.3 36.04904¢ AH/S% B{460 aGoohD 1000612076 100000367
147737 4830¢1l21K 0.0359 Ia. 0300 AH/5% Bo460 OGoOd6G 1900612076 100000367
1477237 4815121% D.0359 36.0400% AHSSY BO460 QODGEG 1000612076 1400400367
ENVIAR L0OS& CERTIFICADOS DE CALIDAD BOR BSTAFETA
e T i FIN DE DATOS L e e L I I +

_— — e — e EMITIC : 20550113
EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADG EN ESTE CERTIFICADQ, ¥ SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL
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