Uy AL10s HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALDAD

AHMSA:CAUDAD

CON VOLUNTAD DE ACERO

B477683

FECHA BMISION PAGINA MeAKMOS QUE LOS ANALISIS
[ CHENTE™
PLESA ANAHEUAC,.5.A. DE C.V. 03.12.2004 1
BIRECCION
AV. VALLE OB LAS ALAMEDAS NO.66-A
PRODUCTO
Lam.rol.en frio templada rolla
R e b il COMPOSICION QUIMICA  -so-s---ssomo--rmoomessomsenoooos
COLADA ESFECIFICACION c MM r 3
442579 SAE J403 GR-1010 D.&8§ 0.320 0.013 0.0%5
S e T bl il BRUEBAS AL BRODUCTO  —--re-so=oro-o-ssmosmssoosoemsossRsoosoTTinosiiIITIETITIRTT >
COLADA N . ROLLOD ESBESOR (Plg.) DUOREZA
442573 4815001X 0.0455 60 [RB}
441579 1815108X O.04a78 EQ{RB}
442579 4515003K 0.0478B 53 [RB)
T T T T il PRODUCTO EMBARCADD  —---s-=o=s-cosootoSosesooosoooooortooootTooniTTITTITTRTORT +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR(Plg.) ANCHOD (Plg.) HORMA PEDIDQ DARTIDA ENTREGAR PED.CLIENTE
542579 4B15001X g.0478 16 . 0000 AH/5Y BO4ED 0¢Qos50 1000612075 100000367
442579 4815108% 0.0478 35 .0000 AH/SY BO460 GO0¢QS0 1000612075 100000367
44257% 4815003X D.0478 36,0000 AH/SY BI4&0 Q00050 1000612075 100000367
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA .
P e R R R I i il PIN DE DATOS  ememmmmesmmsomemosssemmoosaooooonoooo o snTToSRTITITITITIOITIOT +
EMITIC 505541323

CC-03-F02-




