Divisidn Aceros Planos CERTIFICADO OFICIAL il
E H Ave. los Angeles Ote. #325 C.P. 68452 MILL TEST CERTIFICATE
San Nicolas da los Garza N.L México Tel. + 62 81 8885-2828 -
Cliente/Customer [PLASA ANAHUAC Y ClAS. 5.A. DEC.V. No. Cert: 753997 ESNe A S EV;
Direccion/Address |av VALLE DE LAS ALAMEDAS 68 SN. FCO. H 2 2 6 9] Pag./ Page: 1 ST or 180 3002
T TITLAN. EDO. DE MEXICO De/Of: 1
Cliente/Custorner Pedido/ Fecha/Date Remisi6n/
Nimero/Code Pedido/Contract Mill Ordar Emision/Printad Reimpresion/Reprinted Delivery Order
0232500 135596 15 APR -2004 15- APR -2004 0607410879
Part/ Espesor/Thickness Ancho/Width Largo/Length Producto/ Acab./ Norma Calidad/ Recubrim./Coating
ftem fm in mm in mm in Product Finish Quality A B
01 6.35 0.2500 1,219 43.000 .00 0.000 RCD DE AS69
Secuencia / Coil Number 128123-010 128125-010
Partida / ltem 0t o1
Colada / Heat 16160 16116_0
ColadaHeat 16160
[ 0.060
Mn £.150
P 2.009
5 0.007
% Analisis Si 0.060
Quirnico Ni 2.830
LI-LS Real Al 0.044
% Chemical
Analysis
LL-UL Actual
(+) Secuencia Companera/Partner Coll ING. FIDEL" UAJARDO
Fecha:  03-Tul-1995 {LL-UL} Lower Limit - Upper Limit
REVISION NO.5 CVE F-E-CP-10-03-05 {LI-LS) Limite Inferior - Limite Superior JEFE DE CERTI PRODUCTO
EFECTIVO A PARTIR DE: JULIO 2003 PROY CERTIFICATION

www. hylsamex.com.mx




