——

Division Aceros Planos

“ IEH Ave. los Angeles Ote. #325 C.P. 66452
A San Nicolas de los Garza N.L México Tel. + 52 81 8865-2828

CERTIFICADO OFICIAL/
MILL TEST CERTIFICATE

Cliente/Customer |PLASA ANAHUACY CIAS.S.A.DEC.V. No. Cert: 763629 Hylsa S.4, deCV.
Direccién/Address |AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 SN. FCO. A / 82 S Pag./ Page: 1 Regitiads por 150.9002
TULTITLAN, EDO. DE MEXICO De/Of: 1
Cliente/Customer Pedido/ Fecha/Date Remisiépl
Numero/Code Pedido/Contract Mill Order Emision/Printed Reimpresién/Reprinted Delivery Order
0232500 138726 14- MAY -2004 14- MAY -2004 0607419168
Part/ Espesor/Thickness Ancho/Width Largo/Length Producto/ Acab./ Norma Calidad/ Recubrim./Caating
Item mm in mm in mm in Product Finish Quality A B
01 6.35 0.2500 914 36.000 0.00 0.000 RCSD SD A36
Secuencia / Coil Number 395741-000 395742-000 395821-000
IPartida / item 01 01 01
Colada / Heat 78483 78483 85320
Colada/Heat 78483 85320
C 0.250-MAX 4.070)0.250-MAX 42060,
Mn 4,300, 4320,
P 0.040-MAX 4.004]0.040-MAX 4,006
S 0.050-MAX 4.075]0.050-MAX 4975
% Andlisis Si 0.400-MAX 4.000]0.400-MAX 4000
Quimico Al 4002 4407
LI-LS Rea/
% Chemical
Analysis
LL-UL Aerwa/
(+) Secuencia Compafiera/Partner Coil ING. FIDEL UAJARDO
Fecha:  03-Jul-1995 (LL-UL) Lower Limit - Upper Limit
REVISION NO.5 CVE F-E-CP-10-03-05 (LI-LS) Limite Inferior - Limite Superior JEFE DE CERTIF PRODUCTO
EFECTIVO A PARTIR DE: JULIO 2003 PRODYCTHCERTIFICATION
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