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CERTIFICADO OFICIAL/

Ave. los Angeles Ote. #3265 C.P. 66452 MILL TEST CERTIFICATE
San Nicolas de los Garza N.L México Tel. + 52 81 8865-2828
dente/Customer |PLASA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DEC.V. No. Cert; 768819 Hylon S de C.
Direccién/Address |AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 SN. FCO, Azay P4g./ Page: 1 Regittnds por 150 9002
TULTITLAN. EDO. DE MEXICO De/Of: 1
Cliente/Customer Pedido/ Fecha/Date Remision/
Numero/Code Pedido/Contract Mill Order Emisi6n/Printed Reimpresién/Reprinted Delivery Order
0232500 0.C. 1000000 136830 31- MAY -2004 31- MAY -2004 0607423768
Part/ Espesor/Thickness Ancho/Width Largo/Length Producto/ Acab./ Nomna Calidad/ Recubrim./Coating
Item mm in mm in mm in Product Finish Quality A B
02 9.53 0.3750 1,219 48.000 0.00 0.000 RCSD SD A36
Secuencia / Coil Number 139570-000
Partida / ltem 02
Colada / Heat 16897
L LI-LS/LL-UL
f ': : EC/ Kglem ReatActual
olclg YSs PSI LI-LS/LL-UL
plhli RealActual
ifalt Kglem LI-LS/LL-UL
e|ln|YUlEM | RealActwal
diifdfTs ps| |LLS/LLUL
afer ealActual
: ? a Jo Elongacion LI-LS/LL-UL
s | Elongation, %A ReatActual
p(T Kglem LI-LS/LL-UL 2,532-MIN
M|l TjEC RealAcrual 4,759
elo|?]vs pgy |LELSALL-UL 36,013-MIN
clp|” RealActwal 59,75¢
M P 4,079-5,626
ntr glcm
ilele EM/ RealAcrual 5,072
clilr TS PS| LI-LS/LL-UL 58,016-80,020
alels RealAcrwal WA
s | s| @ P4 Elongacion LI-LS/LL-UL 23-MIN
| Elongation, A Reat/tcruat 72
Colada/Heat 16897
C 0.250-MAX 4960
Mn 4790
P 0.040-MAX 40071
S 0.050-MAX 4004
% Andlisis Si 0.400-MAX 4420
Quimico Al 4925
LI-LS Rea/
% Chemical
Analysis
LL-UL Aerwal
(+) Secuencia Compafiera/Partner Coil ING. FIDEL® UAJARDO
Fecha:  03-Jul-1995 (LL-UL) Lower Limit - Upper Limit
REVISION NO.5 CVE F-E-CP-10-03-05 (LI-LS) Limite Inferior - Limite Superior JEFE DE CERTIF! #W{ PRODUCTO
EFECTIVO A PARTIR DE: JULIO 2003 (EC/YS) Esfuerzo Cedencia/Yield Strength PRODYCT CERTIFICATION

www.hylsamex.com.mx

(EM/TS) Esfuerzo Maximo/Tensile Strength

"

0007423758



