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“CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B418875

; FECHA OS QUE LOS ANALISIS
r
FORTACERO, S.A DE C.V. . 28.03.2004
DIRECCION . ’
BLVD. CARLOS SALINAS DE G. KM. 8.8 APODACA
PRODUCTO
LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM
R Rt D COMPOSICION QUIMICA o ome oo mm o oimime ...
COLADA ESPECIFICACION c My P s s1 cu CrR NI MO - ALT v NB/CB  TI
242016 ASTM AJ6/ASME SA36 EDOL ADO3. 0.155  0.410  0.015  0.013  0.016  0.024  0.012  0.027 0.093  0.036 0.002  0.001  0.002
o e e e PRUEBAS AL PRODUCTO —-eeooooo_oo e e e el +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR(Plg.)  L.RLASTICO R.TENSION SELON.2" 2
242016 4115090 0.5007 45.348 (KSI) 64.968 (KSI) 44(%) v
242016 4115091 0.5007 45.001 (KSI) 6€4.713 (KSI) 45(%)
BT e e PRODUCTO EMBARCADO e e +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR(P1g.) ANCMB(Plg.) NORMA PEDIDO PARTIDA M ENTREGA PED . CLIENTE
242016 4115088 0.5000 48.0000 A635/A6 0000053791 000010, 1000530941 4500017032
o e e e el SRR PIN DB DATOS  —ooeo_.. o e +
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"ROMISO DE AHMSA E8 SOLO COW EL CLIENTE INDICADO EN BBTR.CERTIFICADO, ¥ SOL0 ACEFTAMGS EL DOCUMENTO ORIGIAL %
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