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AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B438425

..A [ - i . FECHA EMISION PAGINA 3 MOS OUE LOS ANALISIS
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 21.06.2004 1
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 : LA\\\\
PRODUCTO
LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM
e e COMPOSICION QUIMICA  mm === o e mm e oo /
COLADA  ESPECIFICACION c MN P s SI cu CR NI MO ALT v N2
143943  ASTM A 1018 SS 36 0.174 0.420 0.017 0.012 0.020 0.020 0.025 0.040 0.006 0.045 0.003 0.0064
+--,-u ....................... et et PRUEBAS AL PRODUCTO ~ —= === mmm e mm e e +
, COLADA PCHON. NO.PLACA ESPESOR (P1lg. L.ELASTICO R.TENSION $ELON.2"
143943 6020 4356050 0.3759 48.521(KSI) 66.331(KSI) 40(%)
143943 6030 4356049 0.3763 47.688(KSI) 66.325(KSI) 42(%)
T T e e - PRODUCTO EMBARCADO = cmmmm oo oo e e e +
COLADA PCHON. NO.PLACA NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
143943 5010 4356047 AS68/A635 0000057522 000010 1000557118 10000087
143943 5060 4356045 A568/A635 0000057522 000010 1000557118 10000087
143943 6070 4356046 A568/A635 0000057522 000010 1000557118 10000087
O e e TR R P FIN DE DATOS

MO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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