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'CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B439776
[ coenTe FECHA EMISION PAGINA Q\OOm_OuMUnmv"w.nmr oo mwmm m&mm_wmm %Mu&_._.._%_mm
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 25.06.2004 1 _—W» ﬁZWWHw_MZ_UOm &N
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 A4 28¥
PRODUCTO
LAM/PLACA EN ROLLC ORILLA OM
e T T T U COMPOSICION QUIMICA ------.---!-----------------------l---..--./---iw ............ +
COLADA ESPECIFICACION - C MN P S SI Ccu CR NI MO ALT v NB/CB N2
144065 ASTM A 1018 SS 36 0.180 0.410 0.011 0.011 0.020 0.050 0.020 0.040 0.007 0.034 0.002 0.003 0.0055
Bt ettt U PRUEBAS AL PRODUCTO - o mmme ol +
COLADA PCHON . NO.PLACA ESPESOR(Plg. L.ELASTICO R.TENSION $ELON.2"
144065 5040 4371101 0.3751 45.023 (KSI}) 64.568(KSI) 42(%)
144065 6050 4371099 0.3759 45.074 (KSI) 64.317(KSI) 46(%)
L et T T U PRODUCTO EMBARCADO oo oo _________.____ +
COLADA PCHON . NO.PLACA NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
144065 6040 4371100 A568/A635 0000057522 000020 1000558948 10000087
144065 6050 4371099 A568/A635 0000057522 000020 1000558948 10000087
R R L T L D e P FIN DE DATOS = oo ool

EMITIO : S0558151

"0 DE AHMSA ES SOLO CON EL CLENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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