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FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CER 05 QUE LOS ANALISIS
CTIENTE- Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 02.07.2004 1 Son J.wom@%zwwmﬂziom EN
DIRECCION A\
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . A43OA
PRODUCTO
LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM
/ \
PSSP COMPOSICION QUIMICA == ==mmmmmmmmmmmmmmm oo e e oo mm e oo b oo oo +
COLADA  ESPECIFICACION c MN P s sI CR NI MO ALT v NB/CB N2
244203 ASTM A 1018 SS 36 0.174 0.430 0.013 0.014 0.010 0.030 0.020 0.020 0.008 0.036 0.002 0.002 0.0064
PSSR PRUEBAS AL PRODUCTO cmmmmmm e m oo oo e mmd e oo +
COLADA PCHON NO.PLACA ESPESOR (Plg. L.ELASTICO R.TENSION $ELON.2"
244203 6030 4388092 0.1877 45.060 (KSI) 65.201(KSI) 39(%)
244203 6040 4388093 0.1881 45.840 (KSI) 65.390(KSI) 37(%)
S PRODUCTO EMBARCADO —mm oo oo mm oo mff o oo oo d o em oo +
COLADA PCHON NO.PLACA NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
244203 6040 4388093 A568/A635 0000057507 000010 1000561583 10000086
244203 6060 4388094 AS68/R635 0000057507 000010 1000561583 10000086
I FIN DE DATOS mm e oo mo e o e oo +
SMISO DE AAMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : $0550188
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