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AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
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FECHA EMISION PAGINA vamOvmumm Mmumqﬂ»)ﬂb»mm mxmm_%m ANALISIS

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 27.08.2004 1 SoN Jongect ESTAN CONTENIDOS EN
DIRECCION v )\

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 AIYIT
PRODUCTO ’

LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM

/ i
PR C, COMPOSICION QUIMICA —==mmmm=mmmmmmm—smmmcmommooooommooomoo oo oo o oo oo +
COLADA  ESPECIFICACION . C MN P s ST cu CR NI MO ALT v NB/CB N2
245524 ASTM A 1018 SS 36 «  0.173 0.440 0.016 0.012 0.010 0.030 0.020 0.030 0.010 0.034 0.002 0.004 0.0052
245526 ASTM A 1018 SS 36 0.167 6.410 0.019 0.013 0.010 0.040 0.030 0.040 0.010 0.040 0.002 0.005 0.0060
COLADA TI ’
245524  0.002
245526 *0.002
RS R B e PRUEBAS AL PRODUCTO = - - mmmmmmmmmmmmmem = m oo oo esoooseooooeoooooesosooo +
PR PRODUCTO EMBARCADO  — - == mmmmmmmmm oo m o oo oo oooooeoooooooo +
COLADA PCHON NO.PLACA NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
245524 6050 4560082 A568/R635 0000057527 000060 1000580262 100000372
245526 6030 4560081 A568/R635 0000057527 000060 1000580262 100000372
S FIN DE DATOS  mmmmmmmmmmmm oo o—oooooooooocoo- +
~<ES SOLO CON EL GLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S0557845A
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