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AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B455929

— LR A I
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 30.08.2004 1 Son Jmm,mm S AN QN TENIDOS EN
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 AF6s?
PRODUCTO
LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM
s COMPOSICION QUIMICA = mmmmmmm oo oo oo oo oeeeoecme e omans /
COLADA ESPECIFICACION c MN P s s1 cu CR NI ) ALT NB/CB TI
145653 SAE J403 GR-1010 0.088 0.330 0.012 0.013 0.010 0.020 0.020 0.020 0.003 0.034 0.002 0.001 0.002
145654 SAE J403 GR-1010 0.095 0.380 0.009 0.013 0.010 0.030 0.030 0.030 0.005 0.029 0.003 0.001 0.002
COLEDA N2
145653 0.0066
145654 0.0041
e PRODUCTO EMBARCADO oo oo oo o omm e e m e e e e e e +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR (Plg.)  ANCHO(Plg.) NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
145653 4559144 0.0897 36.0000 A568/A635 0000060227 000070 1000581351 100000443
145653 4559998 0.0897 36.0000 AS68/A635 0000060227 000070 1000581351 100000443
145654 4559141 0.0897 36.0000 AS68/A635 0000060227 000070 1000581351 100000443
145654 4559999 0.0897 36.0000 AS68/A635 0000060227 000070 1000581351 100000443
oo FIN DE DATOS mmmmmm o oo m oo oo e +
<0 DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO. Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S0550133
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