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.DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 A7 &&
PRODUCTO
LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM
/. ]
e e COMPOSICION QUIMICA e +
COLADA ESPECIFICACION c MN P s 3 cu CR NI MO ALT v NB/CB  TI
145664 ASTM A 1018 SS 36 0.162 0.450 0.016 0.010 0.010 0.030 0.020 0.030 0.009 0.031 0.002 0.004 0.002
COLADA N2
145664 0.0050
b PRUEBAS AL PRODUCTO o - - oo oo oo oo oo oo oo oot md e +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR (Plg.)  L.ELASTICO R.TENSION $ELON. T.ELONG. DIR.
145664 4560072 0.3755 46.807 (KST) 65.356 (KST) 36(%) 2 90
145664 4560071 0.3763 46.845 (KST) 65.272 (KSI) 38(%) 2 90
145664 4560070 0.5000 44.251 (KST) 64.484 (KSI) 44(%) 2 90
B R REEEETTEEEEE PRODUCTO EMBARCADO == === -om === o mm o f oo o +
norwu>. NO .ROLLO ESPESOR (Plg.)  ANCHO(Plg.) NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
145664 4560073 0.3750 60.0000 A568/A635 0000057522 000100 1000580651 100000372
145664 4560071 0.3750 60.0000 A568/A635 0000057522 000100 1000580651 100000372
e FIN DE DATOS === == mmmm oo +
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