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PRODUCTO
LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM
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COLADA ESPECIFICACION c MN P s s1 cu CR NI MO ALT v NB/CB  TI

245618 ASTM A 1018 SS 36 0.158 0.420 0.012 0.013 0.010 0.020 0.020 0.030 0.003 0.036 0.002 0.001 0.002

245619 ASTM A 1018 SS 36 0.170 0.420 0.017 0.014 0.010 0.030 0.020 0.030 0.004 0.037 0.002 0.001 0.002

COLADA N2

245618 0.0048

245619 0.0047
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COLADA NO.ROLLO ESPESOR (Plg.)  L.ELASTICO R.TENSION YELON. T.ELONG. DIR.

245618 4573060 0.3755 45.822 (KSI) 67.659(KSI) 42 (%) 2 90

245619 4573021 0.2507 48.355 (KSI) 70.430 (KSI) 37(%) 2 90

245619 4573020 0.2503 46.179(XSTI) 68.616 (KSI) 35(%) 2 90

245619 4573054 0.4996 45.693 (KSI) 65.004 (KSI) 42 (%) 2 90

245619 4573053 0.4988 45.774 (KST) 65.005 (KSI) 43 (%) 2 90
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COLADA NO.ROLLO ESPESOR (Plg.)  ANCHO(Plg.) NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE

245618 4573060 0.3750 48.0000 A568/A635 0000060227 000030 1000581885 100000443

245619 4573062 0.3750 48.0000 AS68/A635 0000060227 000030 1000581885 100000443

245619 4573061 0.3750 48.0000 AS68/A635 0000060227 000030 1000581885 100000443
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