
+--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - COMPOSICION QUIMICA --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+

COLADA      ESPECIFICACION                 C        MN       P         S        SI        CU       CR       NI        MO       ALT      V        NB/CB    TI

148817      ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.   0 .175    0 .410    0 .021    0 .013    0 .100    0 .020    0 .030    0 .030    0 .003    0 .032    0 .003    0 .001    0 .002

150213      ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.   0 .163    0 .390    0 .018    0 .011    0 .110    0 .030    0 .030    0 .030    0 .005    0 .031    0 .003    0 .001    0 .002

150336      ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.   0 .192    0 .830    0 .014    0 .009    0 .170    0 .030    0 .020    0 .030    0 .007    0 .037    0 .004    0 .001    0 .004

150337      ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.   0 .200    0 .840    0 .014    0 .007    0 .170    0 .040    0 .020    0 .030    0 .007    0 .036    0 .004    0 .001    0 .003

+--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRUEBAS AL PRODUCTO --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+

COLADA          PCHON.          NO.PLACA        ESPESOR(Plg. )    L .ELASTICO      R.TENSION       %ELON.          T.ELONG.

148817          3100            10640521        0 .3750           45.654(KSI)      66.237(KSI)      27(%)           8

148817          3180            10640471        0 .3750           44.886(KSI)      63.405(KSI)      27(%)           8

150213          4060            10860011        0 .5000           41.643(KSI)      61.571(KSI)      28(%)           8

150213          4130            10860021        0 .5000           42.721(KSI)      62.290(KSI)      26(%)           8

150336          3060            11022411        2 .0000           40.280(KSI)      68.629(KSI)      29(%)           8

150336          3070            11021951        1 .0000           48.962(KSI)      68.661(KSI)      26(%)           8

150336          3080            11021961        1 .0000           48.956(KSI)      68.730(KSI)      27(%)           8

150336          4050            11021921        1 .0000           48.942(KSI)      68.823(KSI)      27(%)           8

150337          3030            11021941        1 .0000           48.959(KSI)      68.974(KSI)      28(%)           8

150337          3050            11021901        1 .0000           48.924(KSI)      68.736(KSI)      28(%)           8

150337          4080            11020021        1 .5000           48.164(KSI)      73.575(KSI)      28(%)           8

+-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRODUCTO EMBARCADO --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+

COLADA          PCHON.          NO.PLACA        ESPESOR(Plg. )    ANCHO(Plg. )      LARGO(Plg. )      NORMA                           PEDIDO          PARTIDA

148817          3020            10621891        0 .7500           72.0000         240.0000        A-6                             B0771           000020

148817          3020            10621892        0 .7500           72.0000         240.0000        A-6                             B0771           000020

150213          3080            10860132        0 .7500           72.0000         240.0000        A-6                             B0771           000020

150336          3040            11022111        1 .0000           96.0000         240.0000        A-6                             B0771           000050

150336          3040            11022112        1 .0000           96.0000         240.0000        A-6                             B0771           000050

150337          3010            11022051        1 .0000           96.0000         240.0000        A-6                             B0771           000050

150337          3010            11022052        1 .0000           96.0000         240.0000        A-6                             B0771           000050

150337          3020            11022041        1 .0000           96.0000         240.0000        A-6                             B0771           000050

150337          3020            11022042        1 .0000           96.0000         240.0000        A-6                             B0771           000050

150337          3070            11021881        1 .0000           96.0000         480.0000        A-6                             B0771           000080

150337          4020            11022122        1 .0000           96.0000         240.0000        A-6                             B0771           000050

COLADA          PCHON.          NO.PLACA        ENTREGA          PED.CLIENTE

148817          3020            10621891        1000628390       100000845

148817          3020            10621892        1000628390       100000845

150213          3080            10860132        1000628390       100000845

FECHA EMISION PAGINA
CLIENTE
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+--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRODUCTO EMBARCADO --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+

COLADA          PCHON.          NO.PLACA        ENTREGA          PED.CLIENTE

150336          3040            11022111        1000628390       100000845

150336          3040            11022112        1000628390       100000845

150337          3010            11022051        1000628390       100000845

150337          3010            11022052        1000628390       100000845

150337          3020            11022041        1000628390       100000845

150337          3020            11022042        1000628390       100000845

150337          3070            11021881        1000628390       100000845

150337          4020            11022122        1000628390       100000845

   ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

   ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

   ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

+--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE DATOS --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
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