) =

M AHMSA | o _
' ALTOS "2 NOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
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S— FECUR SSION [_PRGHA | T0SSTTES CRpEes e 06 IS
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 01.06.2004 1 son Jmmmm Wy L OMeaNTENIDOS EN
DIRECCION L\
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0
PRODUCTO
LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM
e e ____ COMPOSICION QUIMICA == oo oo ___________ / .................. +
COLADA  ESPECIFICACION c MN P s sI cu CR NI MO ALT v NB/CB N2
143402 ASTM A 1018 SS 36 0.125 0.413 0.012 0.010 0.017 0.019 0.013 0.022 0.003 0.045 0.003 0.001 0.0048
e PRUEBAS AL PRODUCTO o~ - - o oo oo oo .. _______.__ +
COLADA PCHON . NO.PLACA ESPESOR (Plg. L.ELASTICO R.TENSION $ELON.2"
143402 3010 4297081 0.2503 45.765(KSI) 67.069(KSI) 42 (%)
143402 4010 4297080 0.2503 44.658(KSI) 65.936(KSI} 41 (%)
. PRODUCTO EMBARCADO oo _____________.___ +
COLADA PCHON . NO.PLACA NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
143402 3010 4297081 AS68/A635 0000057507 000030 1000551289 10000086
143402 4010 4297080 A568/A635 0000057507 000030 1000551289 10000086
e e i i L T T R, FIN DE DATOS = ool +
= AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL EMITIO : 50557849 '
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