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DIRECCION
AV. VALLE CE LAS ALAMEDAS No. 66-0O.

oSS ING. RAMIRO GUBREROSMENCHACA
Lamrol .frio tenp.tenson rollo PRUEBAS MF(MY CERTIFICACION

B e AQOMPE AN QIMCA e e e e +

AA ESPEOHCAO N C M P S S Qi a N M \Y No() Ti S As

423584  SAE J403 1008 0.053 0.211 0.015 0.008 0.012 0.024 0.021 0.018 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.033

GOLADA [\

423584 0. 0051

B e PREBAS AL PRIDUCTO s e e e o oo e +

QLA NQ ROLLO ESPESRFAg.) DREZA NCRVA

423584 4355161A 0. 0359 57(RB) N A

423584 4355161B 0. 0359 57(RB) N A

B e PRODUCTO EMBARCADD  mmmmm e e e e e e e +

QLA NQ ROLLO ESPESRPAg) ACHIPg) PEIDO PARTI DA ENTREGA PED QLI ENTE

423584 4355161A 0. 0359 36. 0000 0000512636 000020 1001677746 13649

423584 4355161B 0. 0359 36. 0000 0000512636 000020 1001677746 13649

GOLADA NQ ROLLO NCRVA

423584 4355161A AH 5%

423584 4355161B AH 5%

B e FNDE DATCE e e e e e e e +

EMTIO: S0557849A

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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