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CERTIFICADO DE CALDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B426509
- PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 08.01.2013 1 Son m@qummqommom rmmﬁugmm,zz_qmzoom EN

DIRECCION
AV. VALLE DE IAS ALAMEDAS No. 66-O . :

PRODUCTO ING. RAMIRO EROS, CHACA
Lam.rol.frio temp.tenson rollo PRUEBAS M E Y CERTIFICACION

S COMPOSICION QUIMICA ~  cmeem oo +

COLADA  ESPECIFICACION c Mo P s si Cu cr Ni Mo v No(Cb) Ti sn Als

127191 SAE J403 1008 0.081 0.326 0.016 0.008 0.010 0.014 0.013 0.011 0.006 0.002 0.002 0.001 0.001 O0.047

229969 SAE J403 1008 0.065 0.215 0.014 0.011 0.001 0.032 0.014 0.016 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.038

CoLADA N2

127191 0.0050

229969 0.0047

R et el DT PRUEBAS AL PRODUCTO ——— - et +

COLADA NO.ROLLO ESPESOR(Plg.) DUREZA

127191 46730157 0.0747 56 (RB)

127191 4673015B 0.0747 56 (RB)

229969 46731662 0.0598 58 (RB)

229969 46731668 0.0598 58 (RB)

N T T T T ———— ) PRODUCTO EMBARCADO Ty O +

COLADA NO.ROLLO ESPESOR(Plg.) ANCHO(Plg.) PEDIDO PARTTDA ENTREGA PED. CLIENTE

127191 46730158 0.0747 48.0000 0000137266 000010 1001720714 14563

127191 4673015B 0.0747 48.0000 0000137266 000010 1001720714 14563

229969 4673166A 0.0598 48.0000 0000137060 000010 1001720714 14523

229969 4673166B 0.0598 48.0000 0000137060 000010 1001720714 14523

COLADA NO.ROLLO NORMA

127191 46730152 BH/S%

127191 46730158 AH/5%

229969 4673166A AH/5%

229969 46731668 AH/5%

e FIN DE DATOS T +

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPFTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. BMITIO - MOmmmHMH
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