!@ ALTOS HORNOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD

DEACERO  B5(7627

e I P YOO, CTROANOS B e Al
FORTACERC, S.A DE C.V. 17.0%.2013 1 SON CORRECTOS ¥ ESTAN CONTENIDOS EN
DIRECCION .
BIVD. CARLOS SALINAS DE G. KM. B.B AFODACA
PRODUCTO ’
Lam.rol.en frio templada rollo
B T T ——— COMPOSICION QUIMICA ~— mmmmm e e e e +
COLANA  ESPECIFICACION ¢ Mn P 5 si cu Cr Ni Mo v Mhith) T& . &n Als
237204  SAE J403 1008 ' 0.056 0.193 0.014 0.010 0.011 0.034 0.017 0.018 0.C07 0.001 0.001 0.002 0.002 0©.024
COTADA N2 ‘
237204 ° ¢.0053
A e e PRUEBAS AL FROIUCTD s e oo e e - +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR (Plg.)  DUREZA
237204 5442091X 0.0598 50 (RB}
237204 5442092X 0.0598 52 (RB)
fmmmm e mmmmm ol e nmnan PRODUCTO BMBARCADD e oo oo +
COTADR NO.ROLLG ESPESOR (Plg.) ANC(Plg.) PEDIDO EARTIDA ENTREGA PED. CLIENTE
237204 5442091X ¢.0598 42.0000 DOD0143545 . 000020 1001825165 4500102215
237204 5442092X 0.0598 48.0000 0000143545 000020 1001825165 4500102215
COLADA NO.ROLIO NORMA
237204 5442051X AH/S%
237204 5442082X RH/5%
e LT TP : FIN DE DATCS = e e +

BMITIO : S05501B8

H. COMPROMISO DE AHMSA ES 5010 CON B CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y S80LD ACEPTAMOS EL DDCUMENTO ORIGINAL,

CCQ3-Fo2-A



