
+--------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA       ---------------------------------------------+
COLADA   ESPECIFICACION             C      Mn     P      S      Si     Cu     Cr     Ni     Mo     Alt    V      Nb(Cb) Ti
434019   ASTM A 1011 HSLAS-55C1/2   0.086  0.522  0.013  0.006  0.1267 0.023  0.030  0.020  0.005  0.037  0.003  0.021  0.002
+--------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO       ---------------------------------------------+
COLADA          NO.ROLLO        PLANCHON     ESPESOR(Plg.)   L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.          T.ELONG.        DUREZA
434019          5542135         2020         0.1046                                                          2               81.0(RB)
434019          5542136         2030         0.1046          64.396(KSI)     72.123(KSI)     35(%)           2               80.0(RB)
434019          5542134         2040         0.1046          61.512(KSI)     71.555(KSI)     41(%)           2               82.0(RB)
COLADA          NO.ROLLO        PLANCHON     D.MAN.X ESP.    R.DOBLEZ
434019          5542135         2020         1.0(Plg.)
434019          5542136         2030         1.0(Plg.)       A
434019          5542134         2040         1.0(Plg.)       A
+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+
COLADA          NO.ROLLO        ESPESOR(Plg.)   ANCHO(Plg.)  PEDIDO          PARTIDA         ENTREGA         PED.CLIENTE
434019          5542135         0.1046          36.0000      0000143778      000010          1001833478      15959
434019          5542134         0.1046          36.0000      0000143778      000010          1001833478      15959
COLADA          NO.ROLLO        NORMA
434019          5542135         A568/A635
434019          5542134         A568/A635
+---------------------------------------------       FIN DE DATOS       ---------------------------------------------+
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DIRECCION
 AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-O .

  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA
PRODUCTO

 LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM

  EMITIO : S0550188

 CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.

PRUEBAS MECÁNICAS Y CERTIFICACIÓN

B514112

CC-03-F-02-A

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.


