LAHMSA
5" ALros HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B518329

FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
CLIENTE Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
PLESA ANMHIAC Y AAS S A ECV 17. 10. 2013 1 DON CORRECTOS ¥ ESTAN CONTE
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-O .
ING. RAMIRO EROSJMENCHACA
PRODUCTO
Lamrol.frio tenp.tenson roll o PRUEBAS M;@tm{v CERTIFICACION

O ADA ESPEOHCAOON
138427  SAE J403 1008
434001  SAE J403 1008

COLADA [\

138427 0. 0054

434001 0. 0053

e e e
COLADA NQ ROLLO
138427 5553055A
138427 5553055B
434001 5553058A
434001 5553058B
434001 5553056A
434001 5553056B

e e e
COLADA NQ ROLLO
138427 5553055A
138427 5553055B
434001 5553058A
434001 5553058B
434001 5553056A
434001 5553056B
COLADA NQ ROLLO
138427 5553055A
138427 5553055B
434001 5553058A
434001 5553058B
434001 5553056A
434001 5553056B

e e e

C M P S

S

Qi

OMPCE A ON QU M CA
a N Mo \%

No(Cb) Ti S As

0.068 0.188 0.010 0.010 0.009 0.023 0.019 0.016 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 O.046
0.062 0.174 0.012 0.016 0.009 0.021 0.017 0.018 0.006 0.001 0.001 0.002 0.001 O.040

ESPESIRPg.) DIRZA

0. 0359 48(FB)
0. 0359 48(FB)
0. 0359 53(FB)
0. 0359 53(FB)
0. 0359 48(FB)
0. 0359 48(FB)

ESPES(RPg.) ANHIPg.)

0. 0359 48. 0000
0. 0359 48. 0000
0. 0359 48. 0000
0. 0359 48. 0000
0. 0359 48. 0000
0. 0359 48. 0000
NCRVA
AH 5%
AH 5%
AH 5%
AH 5%
AH 5%
AH 5%

PED DO

0000143908
0000143908
0000143908
0000143908
0000143908
0000143908

PRUEBAS AL PRODUCTO

PRCDUCTO EMBARCADO

PARTI DA ENTREGA

000020 1001838720
000020 1001838720
000020 1001838720
000020 1001838720
000020 1001838720
000020 1001838720

FI'N OE DATGS

EMTIO: S0558151

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

CC-03-F-02-A




