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CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B768249B

FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALFSIS
TENTE ¥/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 14.08.2015 1 fggﬁcgﬁgcmsYESTANCONTENIDOS N
DIRECCION

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0
o ING. RAMIRO CloffEROSMENCHACA

LAM Y PLACA DECAPADA SKIN PASS PRUEBAS M MCERTIFICACION
e e COMPOSICION QUIMICA = se-sseeccccccrcceceecssmcmcecccccces e - —mam———— +
COLADA ESPECIFICACION ¢ MN P s sI cu CR NI MO \ NB/CB TI ALS N2
453748 SAE J403 1008 0.099 0.332 0.012 0.011 0.011 ©0.021 0.032 0.018 0.004 0.002 0.001 0.002 0.031 0.0059
453750 SAE J403 1008 0.098 0.343 0.015 0.014 0.011 ©0.026 ©0.034 0.018 0.004 0.002 0.001 0.001 0.040 0.0059
453770 SAE J403 1008 0.096 0.300 0.018 0.019 0.006 0.026 0.032 0.020 0.003 0.003 0.002 0.002 0.043 0.0056
B e PRUEBAS AL PRODUCTO = mmmm o m e o e o e e e e e e oo +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR (Plg.) DUREZA
453748 7663118A 0.1065 70 (RB)
453748 7663118B 0.1065 70(RB)
453750 7663124B 0.0736 0 (RB)
453770 7670035A 0.1861 65(RB)
e PRODUCTO EMBARCADO = mmmm e mm e e o oo o e e e e mm e e - +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR (Plg.) ANCHO (Plg.) PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
453748 7663118A 0.1046 36.0000 0000173580 000020 1002158145 21321
453748 7663118B 0.1046 36.0000 0000173580 000020 1002158145 21321
453750 76631248 0.0747 36.0000 0000173580 000010 1002158145 21321
453770 7670035A 0.1875 48.0000 0000173580 000040 1002158145 21321
COLADA NO .ROLLC NORMA
453748 7663118A ASTM AS568 / AE35
453748 7663118B ASTM A568 / A635
453750 76631248 ASTM A568 / A635
453770 7670035A ASTM A568 / A635

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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