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CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B769399B

FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
TLIENTE Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 18.08.2015 I ESQ'SF(BIS;?TOSYESTAN CONTENIDOS EN
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0
ING. RAMIRO CI9¥ERO NCHACA
PRODUCTO
Lam.rol.en frio templada rollo PRUEBAS M M CERTIFICACION
oo e e e e e COMPOSICION QUIMICA = = simse ccmesmim s ot i s o s o i o e +
COLADA ESPECIFICACION [ Mn P ] Si Cu Cr Ni Mo Alt v Nb(Cb) Ti Als
350848 SAE J403 1008 0.059 0.175 0.006 0.010 ©0.015 0.074 0.055 0.048 0.011 0.04595 0.002 0.001 0.002 0.048
COLADA N2 B
350848 0.0053 0.0002
B e e i e et PRUEBAS AL PRODUCTO = s sc;secccccccmccccrcesecmeeeccemmemaeeaa o m——— +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR (Plg.) DUREZA
350848 7628030B 0.0897 60 (RB)
T e il PRODUCTO EMBARCADQO = = s s e e s e e e e e e m e e e e e e e e — - +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR (Plg.) ANCHO (Plg.) PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
350848 7628030B 0.0897 48.0000 0000173580 000060 1002158143 21321
COLADA NO.ROLLO NORMA
350848 7628030B AH/5%
i ok s FIN DE DATOS = = = = s e e e e e e e e mmmmmmmmmmmmmmm - +
EMITIO §118542
EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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