
+--------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA       ---------------------------------------------+

COLADA   ESPECIFICACION             C      Mn     P      S      Si     Cu     Cr     Ni     Mo     Alt    V      Nb(Cb) Ti     Sn

157787   SAE J403 1008              0.083  0.341  0.017  0.015  0.008  0.022  0.021  0.018  0.003  0.056  0.002  0.002  0.001  0.003

352115   SAE J403 1008              0.090  0.344  0.012  0.013  0.009  0.110  0.030  0.039  0.008  0.040  0.002  0.001  0.001  0.002

454753   SAE J403 1008              0.091  0.323  0.013  0.015  0.012  0.033  0.023  0.022  0.005  0.036  0.002  0.001  0.001  0.001

COLADA      Als      N2       B

157787      0.055    0.0060   0.0003

352115      0.040    0.0058   0.0001

454753      0.035    0.0069   0.0001

+--------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO       ---------------------------------------------+

COLADA       NO.ROLLO        ESPESOR(Plg.)   DUREZA

157787       7882039A        0.0179          59(RB)

157787       7882039B        0.0179          59(RB)

352115       7885153A        0.0179          57(RB)

352115       7885153B        0.0179          57(RB)

454753       7879005X        0.0179          59(RB)

+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+

COLADA       NO.ROLLO        ESPESOR(Plg.)   ANCHO(Plg.)  PEDIDO          PARTIDA         ENTREGA         PED.CLIENTE

157787       7882039A        0.0179          48.0000      0000177612      000140          1002188410      21910

157787       7882039B        0.0179          48.0000      0000177612      000140          1002188410      21910

352115       7885153A        0.0179          36.0000      0000176490      000010          1002188410      21737

352115       7885153B        0.0179          36.0000      0000176490      000010          1002188410      21737

454753       7879005X        0.0179          36.0000      0000176490      000010          1002188410      21737

COLADA       NO.ROLLO        NORMA

157787       7882039A        AH/5%

157787       7882039B        AH/5%

352115       7885153A        AH/5%

352115       7885153B        AH/5%

454753       7879005X        AH/5%

+---------------------------------------------       FIN DE DATOS       ---------------------------------------------+
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 CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
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Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
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