
+--------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA       ---------------------------------------------+
COLADA   ESPECIFICACION             C      Mn     P      S      Si     Cu     Cr     Ni     Mo     Alt    V      Nb(Cb) Ti     Sn
160238   SAE J403 1008              0.064  0.171  0.018  0.009  0.006  0.017  0.022  0.018  0.003  0.046  0.002  0.001  0.001  0.001
160241   SAE J403 1008              0.060  0.198  0.016  0.007  0.008  0.014  0.019  0.018  0.003  0.039  0.003  0.001  0.002  0.001
5542619  SAE J403 1008              0.066  0.190  0.014  0.008  0.007  0.010  0.020                0.034         0.001         0.001
5542636  SAE J403 1008              0.054  0.180  0.011  0.005  0.014  0.010  0.020         0.001  0.036                0.002
5542651  SAE J403 1008              0.055  0.180  0.015  0.006  0.014  0.010  0.020         0.001  0.034                0.002
5542678  SAE J403 1008              0.056  0.190  0.008  0.005  0.008  0.010  0.020         0.001  0.034                0.002  0.001
COLADA      Als      N2       B
160238      0.046    0.0050   0.0003
160241      0.039    0.0050   0.0003
5542619     0.032    0.0018   0.0003
5542636     0.029    0.0042   0.0001
5542651     0.032    0.0034   0.0001
5542678     0.033    0.0034   0.0001
+--------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO       ---------------------------------------------+
COLADA       NO.ROLLO        ESPESOR(Plg.)   DUREZA
160238       8243003A        0.0598          60(RB)
160241       8240004A        0.0359          57(RB)
160241       8240004B        0.0359          57(RB)
5542619      8252085A        0.0239          53(RB)
5542619      8252085B        0.0239          53(RB)
5542636      8266002A        0.0359          49(RB)
5542651      8253009A        0.0478          50(RB)
5542678      8253008A        0.0478          50(RB)
+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+
COLADA       NO.ROLLO        ESPESOR(Plg.)   ANCHO(Plg.)  PEDIDO          PARTIDA         ENTREGA         PED.CLIENTE
160238       8243003A        0.0598          36.0000      0000182402      000050          1002238527      22832
160241       8240004A        0.0359          36.0000      0000182402      000090          1002238527      22832
160241       8240004B        0.0359          36.0000      0000182402      000090          1002238527      22832
5542619      8252085A        0.0239          36.0000      0000182402      000110          1002238527      22832
5542619      8252085B        0.0239          36.0000      0000182402      000110          1002238527      22832
5542636      8266002A        0.0359          36.0000      0000182402      000090          1002238527      22832
5542651      8253009A        0.0478          48.0000      0000182402      000080          1002238527      22832
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+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+
COLADA       NO.ROLLO        ESPESOR(Plg.)   ANCHO(Plg.)  PEDIDO          PARTIDA         ENTREGA         PED.CLIENTE
5542678      8253008A        0.0478          48.0000      0000182402      000080          1002238527      22832
COLADA       NO.ROLLO        NORMA
160238       8243003A        AH/5%
160241       8240004A        AH/5%
160241       8240004B        AH/5%
5542619      8252085A        AH/5%
5542619      8252085B        AH/5%
5542636      8266002A        AH/5%
5542651      8253009A        AH/5%
5542678      8253008A        AH/5%
+---------------------------------------------       FIN DE DATOS       ---------------------------------------------+
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