
+--------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA       ---------------------------------------------+
COLADA   ESPECIFICACION             C      Mn     P      S      Si     Cu     Cr     Mo     Alt    Ti     Sn     Als    N2
5542636  SAE J403 1008              0.054  0.180  0.011  0.005  0.014  0.010  0.020  0.001  0.036  0.002         0.029  0.0042
5542651  SAE J403 1008              0.055  0.180  0.015  0.006  0.014  0.010  0.020  0.001  0.034  0.002         0.032  0.0034
5542655  SAE J403 1008              0.052  0.200  0.009  0.004  0.007  0.010  0.020  0.001  0.037  0.002  0.001  0.035  0.0029
5542657  SAE J403 1008              0.065  0.190  0.015  0.006  0.011  0.010  0.020         0.033  0.002         0.031  0.0025
COLADA      B
5542636     0.0001
5542651     0.0001
5542655     0.0001
5542657     0.0001
+--------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO       ---------------------------------------------+
COLADA       NO.ROLLO        ESPESOR(Plg.)   DUREZA
5542636      8266002B        0.0359          49(RB)
5542651      8290013A        0.0598          48(RB)
5542651      8290013B        0.0598          48(RB)
5542651      8258025A        0.0299          50(RB)
5542651      8258025B        0.0299          50(RB)
5542655      8290012A        0.0598          55(RB)
5542655      8290012B        0.0598          55(RB)
5542657      8288016A        0.0598          54(RB)
5542657      8288016B        0.0598          54(RB)
+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+
COLADA       NO.ROLLO        ESPESOR(Plg.)   ANCHO(Plg.)  PEDIDO          PARTIDA         ENTREGA         PED.CLIENTE
5542636      8266002B        0.0359          36.0000      0000182402      000090          1002240254      22832
5542651      8290013A        0.0598          48.0000      0000182402      000060          1002240254      22832
5542651      8290013B        0.0598          48.0000      0000182402      000060          1002240254      22832
5542651      8258025A        0.0299          48.0000      0000182402      000100          1002240254      22832
5542651      8258025B        0.0299          48.0000      0000182402      000100          1002240254      22832
5542655      8290012A        0.0598          48.0000      0000182402      000060          1002240254      22832
5542655      8290012B        0.0598          48.0000      0000182402      000060          1002240254      22832
5542657      8288016A        0.0598          48.0000      0000182402      000060          1002240254      22832
5542657      8288016B        0.0598          48.0000      0000182402      000060          1002240254      22832
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  CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
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+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+
COLADA       NO.ROLLO        NORMA
5542636      8266002B        AH/5%
5542651      8290013A        AH/5%
5542651      8290013B        AH/5%
5542651      8258025A        AH/5%
5542651      8258025B        AH/5%
5542655      8290012A        AH/5%
5542655      8290012B        AH/5%
5542657      8288016A        AH/5%
5542657      8288016B        AH/5%
+---------------------------------------------       FIN DE DATOS       ---------------------------------------------+
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