CERTIFICADO DE CALIDAD  AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

V o
m&m ALTOS HORNOS DE MEXICO PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770 B87331OB

FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
CLIENTE PLESA ANAHUAC Y GIAS. S. A DE CV 14. 05. 2016 1 Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
’ il - : : LOS REGISTROS DE | A COMPANIA

DIRECCION

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .
ING. RAMIRO CJ#EROSJMENCHACA

PRODUCTO

Lamrol .frio t enp. tenson rollo PRUEBAS M?(M CERTIFICACION
e e e il COWPOSI O ON QUM CA  mm e e e e e e e e +
COLADA  ESPECI FI CACI ON c Mh P s S cu o N b AtV Nb(Cb) Ti Sn
461648 SAE J403 1008 0.058 0.180 0.016 0.009 0.007 0.014 0.026 0.025 0.002 0.049 0.002 0.001 0.001 0.002
461649 SAE J403 1008 0.060 0.170 0.015 0.007 0.009 0.014 0.025 0.027 0.004 0.047 0.002 0.001 0.001 0.004
COLADA Al's N2 B
461648 0. 047 0. 0059 0. 0001
461649 0. 045 0. 0060 0. 0001
R R R R R PRUEBAS AL PRODUCTO = mmmmmmmmm e e o oo o oo oo +
COLADA NO. ROLLO ESPESOR(Pl g.)  DUREZA
461648 8593002A 0. 0598 59( RB)
461648 8593002B 0. 0598 59( RB)
461648 8593003A 0. 0598 60( RB)
461649 8593001B 0. 0598 60( RB)
R e R E E LR PRODUCTO EMBARCADO ~  mmmmmmmmmm oo oo oo oo oo oo oo +
COLADA NO. ROLLO ESPESOR(PI g.)  ANCHO(Plg.) PEDI DO PARTI DA ENTREGA PED. CLI ENTE
461648 8593002A 0. 0598 36. 0000 0000187186 000030 1002289853 23584
461648 8593002B 0. 0598 36. 0000 0000187186 000030 1002289853 23584
461648 8593003A 0. 0598 36. 0000 0000187186 000030 1002289853 23584
461649 8593001B 0. 0598 36. 0000 0000187186 000030 1002289853 23584
COLADA NO RCLLO NORVA
461648 8593002A AH 5%
461648 8593002B AH 5%
461648 8593003A AH 5%
461649 8593001B AH 5%
R R R R R FIN DE DATOS = = seememcecccmcccmciccccmcmcmcecmme e aaaes +

EMTIO: S118511

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

CC-03-F-02-A




