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ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

B&879696B

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 30.05.2016 1 lsggj gggﬁ%ggg%é EE?CEJM%?\ETAENIDOS EN
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0
P ING, RAMIRO CI9NEROSMENCHACA
Lam.rol.frio temp.tenson rollo PRUEBAS MW( CERTIFICACION
e e R b COMPOSICION QUIMICA = = @ mmmmmmm e e e cccccmmmmcm e ——m—m oo = +
COLADA ESPECIFICACION (S Mn P S Si Cu S5 Ni Mo Alt v Nb (Cb) Ti Sn
164106 SAE J403 1008 0.059 0.180 0.013 0.013 0.006 0.021 0.014 ©0.020 ©0.003 0.041 0.001 0.001 0.001 0.002
360577 SAE J403 1008 0.063 0.230 0.012 0.013 0.007 0.088 0.062 0.038 0.010 0.050 0.001 ©0.001 0.001 0.006
360585 SAE J403 1008 0.057 0.180 0.007 0.009 0.010 0.077 0.030 0.036 0.008 0.047 0.001 0.001 0.001 0.008
COLADA Als N2 B
164106 0.039 0.0059 0.0001
360577 0.049 0.0053 0.0002
360585 0.046 0.0057 0.0002
B e e PRUEBAS AL PRODUCTQ = & mmmmmm e e me e mmmcm o mmm e e e e e e +
COLADA NO.ROLLO ESPESCR (P1lg.) DUREZA
164106 8638013B 0.05398 59 (RB)
360577 8635139A 0.0478 59 (RB)
360585 8638012A 0.0598 59 (RB)
360585 8638012B 0.0598 59 (RB)
e e PRODUCTO EMBARCADO = s oo e o oo e e e e m o - +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR (Plg.) ANCHO (Plg. ) PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
164106 8638013B 0.0598 48.0000 0000187186 000040 1002297931 23584
360577 863513394 0.0478 36.0000 0000187186 000050 1002297931 23584
360585 8638012A 0.0598 48.0000 0000187186 000040 1002297931 23584
360585 8638012R 0.0598 48.0000 0000187186 000040 1002297931 23584
COLADA NO.ROLLO NORMA
164106 8638013B RAH/5%
360577 8635139A BAH/5%
360585 8638012A RAH/5%
360585 8638012B AH/5%
o e e e e e e e FIN DE DATOS = = sm o e e e e m e +

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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