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: CERTIFICADO DE CALIDAD

: CLIENTE: No. DE PEDIDO: 9425 ORDEN DEL CLIENTE! 17202 No. DE CERTIFICADO:
! PLESA ANAHUAG Y CIAS S.A. DE GV, GAL02112013-18294 G
! n——
5 MATERIAL: |No. DE PARTE: C 14 No. ROLLO _ ADSA: amzr FECHA;
ASTM A-653 GALVANIZADO 1112/2013
No. | ANGHO. LARGO ESPESOR COMPOSICION GUIMICA DUREZA COLADA
[TEM| ESPECIFICADO OBTENIDO ESPECIFICADO OBTENIDO ESFECIFICADO | OBTENIDO c wn F s 5 RE
1 43" 481116 120" 120 316" 0.074"+/-0.005" 0.075 0.063 0.328 0.004 0.002 30224195
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FC-8.2-0206 rev 1
OBSERVACIONES ONDULACION 1.3 mm

ELABORO: MIGUEL RUIZ DIAZ —% ' APROBO:

INSPECTOR DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.
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GALVASID S.A, DEC.V.

( .)‘_BLVD. CARLOS SALINAS DE GORTARI KM 10
i © APODACA N.L. MEXICO
C P. 66615, TEL (52) 8111560001 «
www.galvasid.com

CERTIFICADO DE CALIDAD
MILL TEST REPORT

ACEROS DONDISCH SA DE CV
AV. JOSE LOPEZ PORTILLO [No. 1|
COL LECHERIA

TULTETLAN, MX 54940

MEXICO

b |_moees [wmel Vom [ iem | weow  [om] cowwo [ somen [ veer | sl [ [ SR e e
MM / IN MM 7 IN MI/ET ka7 Lbs OQZ/FT2 iN / LBF HRB % KSI | KSE %L %Mn %P %S

30224194 1.9246/0.0762 14 1,221/ 48.070 289 /948 5415/11,935 1 G 60 FR PAS 0T |320/ 320 66 32 1421 54 | 0.063] 0.328]0.004]0.003] A-653| 1008
f 130224195 1.9246/0.0762 14 1,221/ 48.070 281 /921 5,270/ 11,615 1 G60FR PAS 0T 320/ 320 66 32 1429 54 | 0.063} 0.328|0.004]|0.003}] A-653] 1008
51306224200 1.9095/0.0756 14 1,221/ 48.070 271/ 889 5,100/ 11,240 1 G6OFR PAS 0T {320/320 of 33 | 50§ 58 | 0.067} 0.355{0.004]0.002) A-653] 1008
1( 30224208 1.8893/0.0748 14 1,221 /48.070 279/915 5,215/11,494 1 G 60 FR PAS 0T {320/ 320 638 33 | 50| 59 10.057| 0.338]0.006]|0.001} A-653] 1008
130224272 1.9019/0.0753 14 916/ 36.060 37711236 5,260/ 11,593 1 G 60 FR PAS 0T 320 /320 60 32 | 50| 58 § 0.056] 0.33210.0091{0.002| A-653) 1008
2130224278 1.8868/0.0747 14 916 /36.060 383/1,256 5,365/ 11,824 1 G 66 FR " PAS OT 1320/ 320 60 30 | 50| 57 [ 0.064] 0.315}0.01010.003| A-653}1008
?— 30224281 1.9171/0.0759 14 917 /36.100 338/1,108 4,745 / 10,458 1 G 60 FR PAS 0T 320/320] - 60 32 | 40| 57 | 0.059] 0.33410.010]0.003| A-653| 1008
5130224285 1.9120/0.0757 14 917 /36.100 360/1,181 5,065/11,163 1 G60FR PAS 0T I320/320 60 32 P50 58 | 0.059) 0.32310.012]10.002] A-653| 1008

FM: Flor Minima ER: Flor Regular BNZ: Bamizado PAS: Pasivado AC: Aceitado Aer: Acrilico PasAg: Pasivado Aceitado Cro:Cromatado G:Galvanizado Az:Aluminio Zinc
FM: Minimun Spangle FR: Regular Spangle BNZ: Green Bamish PAS: Cheam Treat AC: Oiled Acr: Acrylic PasAc: Cheam Treat Oil Cro:Chromated G:Galvanized Az:Aluminum Zinc
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Este certificade cumple con la Norma ASTM A-633/ A-792 segun sea €l caso

~ CerHSTaapt FO-CA-034-REV.01



