‘ Focha 21/Mar./2007
- : - Pagina 1 de 1

APM Division de: Industrias Monterrey SA de
CvV | o
CERTIFICADO DE CALIDAD No. MTY 790365
Embarcado Por:
APM Division de: industrias Montemey SA de CV PO No.2525
Churubusco #1000 ' S/O No. MTY 88176/
Col. Santa Fé . BA. No. MTY 2920781
Montermey, Nuevo Ledn 64540 inv No. NITY Emb. 14/03/2007
“Tel. 8329-5000 Fax: 8329-5024
Vendido a: Embarcado a:
PLESA ANAHUACY CIA.SA.DE C.V. PLESA ANAHUACY CIA. SA DE CV.
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-0 AV.VALLE DE LLAS ALAMEDAS # 66-O
COL. SAN FRANCISCO CHILPAN COL. SAN FRANCISCO CHILPAN
TULTITLAN 54940 TULTITLAN 54940
‘ CERTIFICADO DE ANALISIS Y EVALUACION Cert. No. MTY 790365
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ROLLO FRIO RECOCIDO SAE-1008 MATE ACEITADO

2.71mm NOM X 915.mm / 0.107 x 36.024
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Colade Propiedades No. de Rollo Piezas Peso
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LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS MECANICAS ESTAN EN KSI [MPa] Y EL POR CIENTO DE ALARGAMIENTO ESTA EN 2" DE LONGITUD CALIBRADA.
PARA CUALQUIER PREGUNTA SOLO LA ACEPTAREMOS DEL CLIENTE ANTES DICHO Y CON EL DOCUMENTO ORIGINAL
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La incertidumbre por equipo segim aplique esti documentado en el certificado de calibracion.

Moduio de impresion APM Division de:
8A de CV




