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ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALUDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B566048
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AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0
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COLADA ESPECIFICACION c Mn P s
257684 SAE J403 1008 0.0612 0.170 0.011 0.011
452817 SARE J402 1008
+ e i R i e === PRUEBAS AL PRODUCTO = s oo m s oo m oo oo oo o oo o o o o s o s s — s s —— s oo s oo oo R <
COLADA NO.ROLLO DUREZA
257684 5860025A 54 (RB)
257684 58600258 54 {RB)
152817 5859111A 60 (RB)
452817 58591118 60 (RB)
- PRODUCTO EMBARCADO . e il e it i e bl -+
COLADA NO.ROLLO ESPFESOR (Plg.) ANCHO(Plg.} NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA
257684 5860025A 0.0588 48.0000 AH/5% B2675 000040 1000730274 3z1
257684 586002598 0.05%8 48.0000 AH/5% B3675 600040 1000730274 321
a52817 5859111A 0.0478 48.0000 AH/S% B2675 0600050 1000730274 321
452817 58591118 D.0478 48.0000 AH/S5% 52675 600050 1000720274 321
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L. COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL e s
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