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CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD

DE ACERO

B571237

FECHA BEMISION

PAGINA

NOSOTROS CERT) 0S QUE LOS ANALISIS

“L COMPROMIS0 DE AHMSA ES5 SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

FIN DE DATOS

| COENTE YO PRU S STRADAS EN ESTE REPORTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 06.12.2005 1 mmum_ h ﬂmm ES .o%_zn_uwwm_ﬂ%Z_DOm EN
DIRECCION W
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. §6-0
RDO YALLANUEVA
PRODUCTO
Lam.rol.en fric templada rollo TORIO METALURGICO
/ i
+ ST, S ol m i = - s S = s == e = e S S = S S COMPOSICION QUIMICA = —m-- - mmmm e s e e e memmmo s - - cm o mmmmmmmm === R e == -+
COLADA ESPECIFICACION c Mn r s
258105 SAE J403 1008 0.062 0.180 0.015 0.015
+-- - PRUEBAS AL PRODUCTO mm o s s o oo e oo oo - +
COLADA NO.ROLLO DUREZA
258108 59101134 52 {RB)
258105 59101138 52 [RB)
258105 59101144 5
258105 58101148 54 [RB)
+ - e - - e e PRODUCTO EMBARCADO - -
COLADA KO .ROLLO ESPESCOR (Plg.) ANCHO(Plg.) NORMA PEDLDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
25810% 5910113A 0.0478 36.0000 AH/S% B2675 000080 1000726027 321
25810% 53101138 0.0478 36.0000 AH/S5% B2675 ogoo0g0 1000736027 321
258105 53101144 0.0478 36.0000 AH/S5% 82675 000080 1000736027 321
258105 59101148 36.0000 AH/5% 52675 000080 1000736027 321
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