Ternium México, S.A. de C.V.

Av. Universidad 992 Col.Cuauhtémoc
San Nicolds de los Garza, Nuevo Leén
C.P. 66450 Tel. + 52 (81) 8329-8500

Cliente/Customer  |PLASA ANAHUAC Y CIAS. SA DEC YV No. Cert: 440534
OireccionfAddress [AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 SN. FCO. Pag / Page: 1
TULTITLAN, EDO. DE MEXICO DefOf: 1
Cliente/Customer Pedido/ Fecha/Date Remisién/
Numero/Code Pedido/Contract Mill Order Emisién/Printed Reimpresién/Reprinted Delivery Order
0232500 787 299117 30- AUG -2008 30- AUG -2008 0607970562
Part/ Espesor,’? hickness Ancho/Width Largo/Length Producto/ Acab./ Norma Calidad/ Recubrim_/Coating
Item mm in mm in mm in Product Finish Cuality A B
03 0.61 0.0239 1.219 48.000 0 0.000 RFR Ml SAE1008
Secuencia / Coil Number 115903-000
Paitida f ltem 03
Colada / Heat 25358
Colada/Heat 253358
C 0050
Mn 0,150
P 0,006
S 0,004
- Analisis Al 0,038
Duimico
Li-LS Real
Chemical
Analysis
LU Actal
(+) Secuencia Compariera/Partner Coil ING. ANTONIOQ MANI MEDRANO
fecha 03-Jul-1995 (LL-UL) Lower Limit - Upper Limit ”
REVISION NO T CVE FYALPLOSOM (LI-LS) Limite Inferior - Limite Superior ‘//%14 WC&W
EFECTIVO A PARTIR DE- MARZO 2008 (LE/YS3) Limite ElasticorYield Strength
(RT/TS) Resistencia a la Tensién/Tensile Strength Al A UM ME
(% EU/ UE, %) Elongacién Uniforme/ Uniform Elongation TERNIUM MEXICC LABS

607970562




