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CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B573333
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COENTE Y/O PRUI S STRAPAS EN ESTE REPORTE
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DIRECCION L\

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0

RDO WALLANUEVA

PRODUCTO

Lam.rol.en frio templada rollo TORIO METALURGICO

/ ]

i - 2 - - - - ---- COMPOSICION QUIMICA - et e R +
COLADA ESPECIFICACION C Mn P s
258255 SAE J403 1408 0.061 0.180 0.020 0.015
153024 SAE J403 10408 0.063 0.200 0.011 0.017
+ - m s L - - - - - = - e e e PRUEBAS AL PRODUCTO N - - +
COLADA NO.ROLLO DUREZA
258255 5329070A 54 (RB)
258255 5329070B 54 (RB)
453024 5929071A 46 (RE)
453024 5929071B 46 (RB)
+ Ty T = = it = iaie =g - wEH A A A - = PRODUCTO EMBARCADDO = = s s = s s s s mm s m o o m oo oo oo o o m oo oo m oo - - —— - —— - - - ------ it +*
COLADA NO.ROLLO ESPESOR(Plg.) ANCHO (P1g.) NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
258255 5929070A 0.0239 48.0000 AH/S5% B3675 000070 1000738223 321
258255 5929070B 0.02389 48.0000 AH/5% B3675 000070 1000738222 321
453024 5928071A 0.0239 48.0000 AH/5% B3675 000070 10007382322 321
453024 5929071RB 0.0239 48.0000 AH/S% B3675 GO0070 1000738322 321
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EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEFTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : 850558151




